Dem Klimawandel
mit Holz entgegnen



Einleitung

Holz ist ein auBerordentliches Material. Es erneuert sich von
selbst auf natiirliche Weise und wachst in Europa in immer

Uppigerem AusmaB.
Es ist schon, leicht und zugleich stark, warm und behaglich.

Und es bietet eine einfache Mdglichkeit zur Reduktion der
CO,-Emissionen, die die Hauptursache des Klimawandels
sind, und zwar durch:

* den Kohlenstoffsenkeneffekt der Walder
+ den Kohlenstoffspeichereffekt von Holzprodukten
 den Ersatz fir kohlenstoffintensive Materialien.

Mit diesem Buch soll auf die umwelttechnischen Argumente
hingewiesen werden, warum Holz zur Bekampfung des
Klimawandels verwendet werden soll, gleichzeitig soll damit
der wirtschaftliche Beitrag der Industrie aufgezeigt werden.

“Schatzungen zufolge wiirde ein jahrlicher Zuwachs
von 4% des europaischen Holzverbrauchs bis 2010
zusétzliche 150 Millionen t CO, pro Jahr speichern,
wobei der Marktwert dieses Umweltbeitrags ca.

1,8 Milliarden pro Jahr betragen wiirde”

CEI-Bois, Roadmap 2010, Executive Summary, 2004

Auch wenn die europaische Holzindustrie sich der
Bedeutung der nachhaltigen drei Séulen bewusst ist, wo
eine langfristige wirtschaftliche Entwicklung im Einklang mit
den Anforderungen des Umweltschutzes und den Interessen
der Gesellschaft als Ganzes stehen muss, ist es unmaglich,
aufgrund der diversifizierten und fragmentierten Strukturen
in Europa universelle Ziele zu setzen.

Man hat jedoch die Probleme von zentraler Bedeutung
erkannt und versucht nun, diese einer Lésung zuzufihren.
Dazu gehoren, wie in den meisten Industriesystemen, die
Erhaltung der Gesundheit der Arbeitnehmer, Sicherheit am
Arbeitsplatz, Herabsetzung der Krankensténde, flexible
Arbeitszeiten, Ausbildung, gleiche Behandlung der
Geschlechter, soziale Verantwortung der Unternehmen,
Auswirkungen auf die Bevolkerung vor Ort, 6kologische und
umwelttechnische Auswirkungen.
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Die Industrie anerkennt die drei
Séaulen einer nachhaltigen
Entwicklung



Index

1 Klimawandel

CO,-Emissionen sind die Hauptursache
Senkung von CO,-Emissionen
Holz und CO,-Reduktion

6
10
12

Die europdischen Walder: eine erneuerbare

Ressource
Die europaischen Wélder wachsen
Die europaischen Walder sind nachhaltig

Zertifizierung

Wie Holzprodukte zur Drosselung der

globalen Erwarmung beitragen

Wie hoch ist der CO,-AusstoB von verschiedenen

Materialien

Wie viel CO, kann durch Einsatz von Holz eingespart

werden

Die groBten Méglichkeiten fir den Austausch mit

Holzprodukten

Europaische Normen

20
24
28

32

38

40
44

Der Oko-Zyklus von Holz und Holzprodukten

Der Kohlenstoffzyklus von Holzprodukten
Wiederverwendung von Holz
Wiederverwertung von Holz

Holz und Energierlickgewinnung

48
50
52
54

5 Vorteile bei der Verwendung von Holz

Bauen mit Holz

Wohnen mit Holz

Die Branche: Daten und Fakten
Branchenbedeutung

Branchenwert

Branchenbereiche

Holzprodukte

Promotion- und Forschungsinitiativen
Anmerkungen
Begriffsdefinitionen

Zusatzliche Literatur

60
64

70
72
74
76
80

82

83

84






-

Klimawandel

Auswirkungen sind bereits sichtbar.
COy-Emissionen sind der Hauptgrund.
Holz kann CO,-Quellen reduzieren.

Holz kann CO4,-Senken vergroBern.



Die CO,-Emissionen sind
der Hauptgrund.

Der Treibhauseffekt

Mit dem Begriff Treibhauseffekt' bezeichnet man die
Infrarotabstrahlung von der Erdoberflache und die
Erwérmung der Atmosphare.

Die Sonnenstrahlen erreichen die Erde durch die
Atmosphare und erwarmen ihre Oberflache. Die
gespeicherte Energie wird dann wieder als Infrarotstrahlung
in den Weltraum abgegeben. Da diese jedoch weniger stark
als die eingehenden Strahlen ist, ist sie nicht mehr in der
Lage, die Barriere von bestimmten atmospharischen Gasen,

bekannt als Treibhausgase, zu durchbrechen.

Das wichtigste Treibhausgas ist Kohlenstoffdioxid (CO,), es
gibt aber noch weitere wie Wasserdampf (H,0), Methan
(CH,), Lachgas (N,0), Chlorfluorkohlenwasserstoffe (CFCs)
und Schwefelhexafluorid (SF).

Es ist wichtig, dass man dabei nicht den natirlichen
Treibhauseffekt, ohne welchen die durchschnittliche
Temperatur der Erde von ca. 16°C auf —18°C abfallen
wirde, mit den menschlichen Eingriffen verwechselt, mit
welchen der Effekt hauptséchlich durch stark zunehmende

CO,-Emissionen intensiviert wird.

Globale Erwarmung

Seit Beginn der industriellen Revolution hat es eine groBe
Zunahme an Treibhausgasemissionen in die Atmosphare
gegeben, was hauptsachlich durch das CO, aus der
Verbrennung von fossilen Brennstoffen, aber auch durch die
Abholzung der Tropenwalder verursacht worden ist.

Man erwartet daher einen Anstieg der durchschnittlichen
Temperaturen um 0,1 bis 0,4°C alle 10 Jahre wahrend der
ersten Halfte dieses Jahrhunderts'.

Der GroBteil (65-70%) des zusatzlichen Treibhauseffekts
wird durch CO, verursacht. Da der CO,-AusstoB um 0,5%
pro Jahr zunimmt, wird sich optimistischen Schatzungen

zufolge die Konzentration von CO, bis 2100 verdoppeln.

Unten

Die CO,-Emissionen entstehen
hauptsachlich durch die
Verbrennung von fossilen
Brennstoffen.

Gegeniiberliegende Seite oben

Die CO,-Konzentrationen in der
Atmosphare haben seit Mitte
des 19. Jahrhunderts um 30%
zugenommen.

Schwedischer Forstindustrieverband,
Walder und Klima, 2003



Die zunehmende Konzentration von CO, in der Atmosphare
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Die ersten Auswirkungen

Es besteht kein Zweifel mehr, dass sich das Klima andert
bzw. dass dieser Wandel durch menschliche Eingriffe
verstarkt wird. GemaB dem jungsten Bericht des IPCC, dem
Zwischenstaatlichen Ausschuss fir Klimaanderung, ist seit
Beginn der Aufzeichnungen das 20. Jahrhundert das
warmste Jahrhundert, die neunziger Jahre die warmste
Dekade und 1998 das warmste Jahr gewesen.

Die ersten Auswirkungen sind bereits ausfihrlich
dokumentiert und lassen auf noch gréBere und
zerstorerische Anderungen in der Zukunft schlieBen:

* Abschmelzen des Nordpoleises: zwischen 1950 und 2000
nahm die Oberflache um 20%? ab

* Der globale Meeresspiegel ist allein im 20. Jahrhundert'
bereits um ca. 15 cm gestiegen.

* Auf der ganzen Erde geht die Schneedecke zurlick und es
ist ein Abschmelzen der Gletscher zu beobachten.

* Es ist zu einer signifikanten Zunahme in der Haufigkeit
und Intensitat von Naturkatastrophen, wie z.B.
Wirbelstlirme, Dirre, Erdbeben, Uberschwemmungen
gekommen, wie sie von den tragischen Ereignissen zu
Beginn des 21. Jahrhunderts bezeugt wurden.

Die prognostizierten Auswirkungen
Die Auswirkungen des Klimawandels sind aufgrund der

Komplexitat der verschiedenen Interaktionen im Okosystem
der Erde schwer vorherzusagen. Man kann jedoch
signifikante Tendenzen in den bisher durchgefiihrten Studien

ableiten:

* Die Meeresspiegel werden weiterhin steigen, was
katastrophale Auswirkungen fiir die Bewohner in Kisten-
oder Flussdeltaregionen oder in tief gelegenen Zonen
haben wird.

* Durch das Aussterben von Pflanzen- und Tierarten kommt
es zu einer Anderung des natirlichen Habitats.

» GeméaB der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kénnten
sich Moskito-Arten, die tropische Krankheiten wie Malaria
oder Dengue-Fieber Ubertragen, durch einen
Temperaturanstieg von nur 1 oder 2°C in Gebieten nordlich
ihres derzeitigen Verbreitungsgebiets ansiedeln und
vermehren.

Gegeniiberliegende Seite

Es gibt immer mehr
Naturkatastrophen in Folge der
extremen Wettersituation.

Oben links

Wirbelstirme werden immer
starker und haufiger.

Oben rechts

Die Schneedecke geht zurtick
und die Gletscher schmelzen.



CO,-Emissionen reduzieren

Mindestens 60% des Klimawandels kénnen auf CO,-
Emissionen durch menschliche Eingriffe — hauptsachlich
durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen —
zuriickgeflhrt werden, welche sich mit 6 Milliarden Tonnen
Kohlenstoffemissionen pro Jahr zu Buche schlagen®.

Um die CO,-Konzentrationen in der Atmosphére nur auf
ihrem derzeitigem Niveau zu halten, wére eine Reduktion der
globalen Emissionen um mehr als 40% nétig.

Da 85% der Energie, die unsere Gesellschaft zum Leben
bendtigt, von fossilen Brennstoffen herstammt, wiirde ein
Emissionsrickgang in einer solchen GréBenordnung eine
politisch nicht akzeptable Drosselung des Energieverbrauchs
bedeuten.

Die Bemiihungen zur Stabilisierung der
Treibhausgaskonzentrationen sind also nicht kompatibel mit
unseren derzeitigen Entwicklungsvisionen, die auf einer
standigen Zunahme des globalen Verbrauchs basieren.

Das Kyoto-Protokoll

Das im Jahr 1997 vereinbarte Kyoto-Protokoll war ein
bedeutender Schritt zur Bek&mpfung des Klimawandels, mit
welchem zum ersten Mal rechtsverbindliche Ziele festgelegt

wurden.

In einer ersten Phase sollten die Industriestaaten ihre
Treibhausgasemissionen auf durchschnittlich unter 5,2% des
jeweiligen Niveaus von 1990 senken.

Damit das Protokoll Geltung erlangen konnte, musste es von
einer ausreichenden Anzahl von Industrielandern ratifiziert
werden, die flr mindestens 55% der globalen CO,-
Emissionen verantwortlich sind. Die Vereinigten Staaten,
denen 36,1% zuzuschreiben sind, verweigerten ihre
Unterschrift und stiegen danach Uberhaupt aus dem Vertrag
aus. Erst als Russland mit seinen 17,4% als 141. Land in
das Protokoll einstieg, war der Weg flr das Inkrafttreten
desselben am 16. Februar 2005 frei.

Gegeniiberliegende Seite

Bei der Verbrennung fossiler
Brennstoffe entstehen jahrlich
6 Milliarden Tonnen an
Kohlenstoffemissionen.






Holz und CO,-Reduktion

Gegenuberliegende Seite oben

Baume, die wachsen,
absorbieren CO, und
produzieren O,. Ein typischer
Baum absorbiert im Wege der
Photosynthese durchschnittlich
das Aquivalent von 1 Tonne
Kohlenstoffdioxid pro
Kubikmeter Wachstum,
gleichzeitig produziert er 0,7 t
Sauerstoff.

Edinburgh Centre for Carbon Management

Gegeniberliegende Seite unten

Unter Energieeffizienz von Holz
versteht man, dass Holzbauten
Energie und CO, sparen.

12

Es gibt zwei Méglichkeiten, das CO, in der Atmosphére zu
reduzieren: entweder durch Herabsetzung der Emissionen
oder durch Bindung und Speicherung von CO,, indem
‘Kohlenstoffquellen’ verringert und ‘Kohlenstoffsenken’
ausgeweitet werden.

Holz hat die einmalige Eigenschaft, beides zu tun.

Die Verringerung von Kohlenstoffquellen
Graue Energie

Die Energie, die zur Herstellung von Baumaterialien
verwendet wird, betragt 22% der Gesamtenergie, die
wahrend der Lebensdauer eines Gebaudes* aufgewendet
wird. Es ist daher angebracht, den betreffenden Materialien
als auch der Energieeffizienz eines Gebaudes
Aufmerksamkeit zu schenken.

Es gibt kein anderes Baumaterial, das so wenig Energie zu
seiner Herstellung bendtigt wie Holz. Dank der
Photosynthese sind Baume in der Lage, durch die Fixierung
von CO, in der Luft und mit Wasser, das sie dem Boden
entnehmen, ein organisches Material, ndmlich Holz,
aufzubauen.

Bei der Photosynthese entsteht auch Sauerstoff; der ganze
Sauerstoff, den wir einatmen und von dem alles irdische
Leben abhangt, entstammt der Photosynthesetatigkeit von
Pflanzen und Baumen.

So entstehen durch die Photosynthese aus jedem CO,-
Molekdl zwei Schliisselkomponenten, die fir das Leben von
Grund legender Bedeutung sind: namlich ein
Kohlenstoffatom, auf welches alle lebenden Stoffe aufbauen,
und ein Sauerstoffmolekdl, von welchem alles menschliche
und tierische Leben abhangt.

Ersatz fiir andere Werkstoffe

Die Produktion und die Verarbeitung von Holz ist nicht nur
auBerst energieeffizient, wodurch Holzprodukte einen
besonders niedrigen CO,-FuBabdruck aufweisen, Holz kann
oft auch als Ersatz fiir Werkstoffe wie Stahl, Aluminium,
Beton oder Kunststoff verwendet werden, die groBe Mengen
an Energie fir ihre Herstellung benétigen.

In den meisten Féllen ist die Energie, die fir die
Verarbeitung und den Transport von Holz bendtigt werden,
geringer als die Energie, die durch die Photosynthese im
Holz gespeichert wird.

Jeder Kubikmeter Holz, der als Ersatz fiir andere Baustoffe
dient, reduziert die CO,-Emissionen in die Atmosphére um
durchschnittlich 1,1 1 CO,. Wenn man dies zu den 0,9 t CO,
hinzufugt, die im Holz gespeichert sind, werden mit einem
Kubikmeter Holz insgesamt 2 t CO, eingespart. Geht man
von diesen Zahlen aus, wirde mit 10% mehr Holzbauten in
Europa gentigend CO, eingespart werden, dass man damit
ca. 25% der Reduktionen erzielen konnte, die vom Kyoto-
Protokoll° vorgeschrieben sind.



Der Photosynthese-Effekt
wéahrend des Baumwachstums

CO,
1t O,

1m?® Wachstum

Thermodynamischer Wirkungsgrad

Mit dem Einsatz von Holz kann man auch Energie Uber die
gesamte Lebensdauer eines Gebaudes einsparen, da es
dank seiner Zellstruktur eine ausgezeichnete
Warmeisolierung bietet, und zwar 15 Mal besser als Beton,
400 Mal besser als Stahl und 1 770 Mal besser als
Aluminium. Ein 2,5 cm starkes Holzbrett weist einen
besseren Warmedurchlasswiderstand auf als eine 11,4 cm

starke Ziegelwand®.

Aus diesem Grund wird Holz zu einer immer attraktiveren

Losung fur den zunehmenden Warmeenergiebedarf gemaRl

1
i

den europaischen Bauordnungen.

Ersatz fiir Energie aus fossilen Brennstoffen

Wenn Holz nicht wieder verwendet oder wiederverarbeitet
werden kann, kann man damit immer noch Energie durch
Verbrennung erzeugen. Die damit produzierte Energie ist

effizient gespeicherte Sonnenenergie.

Da die bei der Verbrennung ausgestoBene Menge an CO,
nicht mehr ist als die zuvor gespeicherte Menge, ist die
Verbrennung von Holz kohlenstoffneutral, eine Tatsache, die
der Holzindustrie wohl bekannt ist, wo bis zu 75% der
Energie zur Verarbeitung von Holz aus Holznebenprodukten

gewonnen wird.




Unten

Jedes Jahr gelangen weitere
3,3 Millionen t C in die
Atmosphare.

Zwischenstaatlicher Ausschuss fiir
Klimadnderungen IPCC, Mai 2000

Gegenuberliegende Seite links

Der gesamte in den
europaischen Waldern
gebundene Kohlenstoff betragt
schatzungsweise 9 552
Millionen t C.

Gegentberliegende Seite
rechts

Der gesamte in den
europaischen Holzprodukten
gebundene Kohlenstoff betragt
schatzungsweise 60 Millionen

tC.

Globale Kohlenstoffbilanz

Emissionen

Verbrennung von fossilen Brennstoffen

Abholzung von Tropenwaldern

Gesamt

Absorption

Meere & Seen

Aufforstung & vermehrte Biomasse
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Gesamt

Die Kohlenstoffsenken ausweiten

Der Kohlenstoffzyklus

Kohlenstoff kommt in unserer Umwelt in verschiedenen
Kohlenstoffreservoiren vor: geldst im Meerwasser; in der
Biomasse von Pflanzen, in lebenden oder toten Tieren; in
der Atmosphare, hauptséchlich in Form von CO,; im Gestein
(Kalkstein, Kohle,...), usw.

Dieser Kohlenstoff wird standig zwischen den verschiedenen
Kohlenstoffquellen und —senken in einem ‘Kohlenstoffzyklus’
genannten Prozess ausgetauscht. Da bei einem GroBteil des
Kohlenstoffaustausches CO, entsteht, sind die so genannten
Kohlenstoffsenken in Wirklichkeit Kohlenstoffdioxidsenken —
das sind die Elemente im Kreislauf, die in der Lage sind,
CO, zu binden und seine Konzentration in der Atmosphéare

zu reduzieren.

Jedes Jahr werden durch menschliche Eingriffe 7 900
Millionen Tonnen Kohlenstoff in
die Atmosphare freigesetzt,

Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr davon absorbieren die

6,3 Kohlenstoffsenken 4 600

16 Millionen Tonnen, was einem

7,9 jahrlichen Nettozuwachs von
3 300 Millionen Tonnnen?
entspricht.

2,3

2,3 Dieses Ungleichgewicht ist so

akut, dass es nicht einfach

79 gentgen wird, die Kohlenstoff-
!

quellen zu reduzieren, wie es im Kyoto-Protokoll
vorgeschrieben ist, es missen die Kohlenstoffsenken
ausgeweitet werden. Einer der einfachsten Wege, die
Kohlenstoffsenken zu vergréBern, ist die Verwendung von
Holz.

Walder als Kohlenstoffsenken

Mit Hilfe der Photosynthese kann ein Baum in einem Wald
groBe Mengen an CO, binden und dieses in Holz speichern.
Ungefahr 09 t CO, sind in jedem Kubikmeter Holz
gespeichert.

Ohne die Russische Féderation betragt der gesamte in den
europaischen Waldern gespeicherte Kohlenstoff
schatzungsweise 9 552 Millionen t C, eine Menge, die
jéhrlich um 115,83 Millionen t C zunimmt, weitere 37 000
Millionen t C, die jahrlich um 440 Millionen t C zunehmen,
sind in den weiten Wéldern der Russischen Féderation’
gespeichert.

Wirtschaftswalder sind effizientere Kohlenstoffsenken als
Waélder, die im Naturzustand belassen werden. Jiingere, stark
wachsende Baume absorbieren mehr CO, als alte Baume,
die absterben und verrotten und somit ihren CO,-Speicher
wieder in die Atmosphére abgeben, wahrend der GroBteil
des CO, von Baumen aus Wirtschaftswaldern wahrend der
gesamten Lebensdauer des daraus hergestellten
Holzprodukts darin gespeichert bleibt.



Holzprodukte als Kohlenstoffspeicher

Holzprodukte sind eher Kohlenstoffsenken als
Kohlenstoffspeicher, da sie selbst kein CO, aus der
Atmosphaére fixieren. Sie kénnen aber eine wesentliche Rolle
spielen, um die Effizienz der Waldsenken zu steigern, und
zwar einmal dadurch, dass das in den Waldern gespeicherte
CO, langer der Atmosphéare entzogen wird, und zum anderen

Mal durch vermehrtes Waldwachstum.

Bei einem européischen Holzproduktbestand von
schatzungsweise 60 Millionen t C kann der
Kohlenstoffspeichereffekt der Holzprodukte eine
betrachtliche Rolle zur Reduzierung der Treibhausgase®

spielen.

Die in einem Kubikmeter Holz gespeicherten 0,9 t CO,
werden der Atmosphare dauerhaft entzogen, beginnend mit
der Herstellung eines Holzprodukts und nach Ablauf seiner
Lebensdauer durch seine Wiederverwendung und
Wiederverwertung (zum Beispiel als Holzpaneele oder
Holzwerkstoffplatten), bis sie durch Verbrennung zur
Energiegewinnung oder durch Zersetzung wieder in die

Atmosphére gelangen.

Unabhéngig davon, wie lange CO, im Holz gespeichert
bleibt, wird jede Steigerung des globalen Volumens an
‘Holzspeicherkapazitat' das CO, in der Atmosphare senken.
Somit ist die Verwendung von Holz eine der einfachsten

Methoden zur Einddmmung des Klimawandels.
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Gegentliberliegende Seite

Die europaischen Walder
wachsen mit einer
Geschwindigkeit von fast einem
Holzhaus pro Sekunde.

Oben links

Die Verwendung von Holz ist
ein positiver Beitrag zur
Erhaltung und Ausweitung der
Walder.

Oben rechts

Uber 90% des in Europa
insgesamt verwendeten Holzes
stammt aus européischen
Waldern.

Holzprodukte sind wichtig zur Unterstitzung
der Walder

Entgegen der weit verbreiteten Auffassung, der zu Folge der

Einsatz von Holz zur Zerstérung der Walder flhrt, stellt die
vermehrte Verwendung von Holz einen positiven Beitrag zum
Erhalt und zur Ausweitung der Walder dar.

Nattrlich muss man einen Unterschied zwischen Waldern in
tropischen und subtropischen und solchen in gemé&Bigten
Zonen machen. In den ersteren wird der Waldbestand aus
mehreren Grlinden, namlich Bevolkerungszuwachs, Armut
und behordliches Versagen immer kleiner. Der vermehrte
Einsatz von Holz tragt dazu jedoch nicht bei. Ganz im
Gegenteil, man schafft damit einen Marktwert fir Wélder,
was ein starker Anreiz zu deren Erhalt ist.

Was die Walder in den gemaBigten Zonen und insbesondere
die europaischen Walder angeht, ist die Situation eine ganz
andere. Der europaische Waldbestand nimmt jahrlich um
510 000 ha zu und nur 64% des jahrlichen Zuwachses wird
eingeschlagen®: die in Europa verfugbare Menge an Holz
nimmt standig zu, und zwar einerseits durch einen zu
geringen Einschlag und anderseits durch Zunahme des
Waldbestands.

In Europa (sogar ohne Russland) nimmt der Waldbestand
jéhrlich® um 346 Millionen m® zu, was fast der Menge an
Holz gleichkommt, die fiir den Bau eines ganzen
Einfamilienhauses aus Holz pro Sekunde benétigt wird. Das
heiBt, dass nur geringe Mengen nach Europa importiert
werden missen, da tUber 97% an Weichholz und iber 90%
des gesamten in Europa verwendeten Holzes aus

europaischen Waldern stammt.

Die europaische Forstbranche ist sich dessen wohl bewusst,

dass ihre Zukunft von jener der Walder abhéngig ist. Das
bewirkt zusammen mit den Vorschriften fir die
Wiederaufforstung von geféllten Baumen und der
Entwicklung von ZertifizierungsmaBnahmen die Stabilitat, die
die Walder zu ihrem Bestand und Wachstum benétigen.

Der Spruch, dass ‘sich der Wald auszahlt, der Bestand hat’
(;a forest that pays is a forest that stays’) mag vielleicht ein
einfach gestricktes Motto sein, er enthalt aber eine
Binsenweisheit, namlich, dass das Uberleben eines Waldes
grob gesprochen von der Bedeutung abhéngt, die ihm eine
ortliche Gemeinschaft beimisst.

Wie es wahrend des Weltgipfels in Rio im Jahr 1992 zur
Sprache kam, wird der Erhalt der Tropenwalder von den
betroffenen Landern eher als ein Hindernis in ihrer
Entwicklung als eine ékologische Notwendigkeit gesehen.
Sie liefern Energie, bieten Acker- oder Weideland oder
einfach mehr Flache, und so wird das Abholzen oft als eine

L6sung und nicht so sehr als ein Problem gesehen.

Durch die Schaffung eines Marktes fiir Holz wird es den
Waldbesitzern und den Regierungen erméglicht, Walder aus
einer anderen Sichtweise zu betrachten und ihren Beitrag
zur lokalen und nationalen Wirtschaft zu erkennen. Sobald
der Wohlstand einer 6rtlichen Gemeinschaft mit dem
Vorhandensein eines Waldes in Verbindung gebracht wird,
fangt man an, die Prinzipien der nachhaltigen

Bewirtschaftung einzuhalten.






Die europaischen Walder:
eine erneuerbare Ressource

Die Walder wachsen.

Europa’s Wald betragt fast 50%.
Potential zur Erhdhung des Einschlags.
Nachhaltige Bewirtschaftung.

Der Weg zur Zertifizierung.

Eines der europaischen Erfolgsrezepte.



Die europaischen
Walder wachsen.




Schweden
Finnland
Frankreich
Spanien
Deutschland

Der europédische Waldbestand

Italien £

Belgien/Luxemburg
Irland

Danemark
Niederlande

Malta

Gegenliberliegende Seite oben

Europaischer Waldbestand

VTT Finnisches Technikforschungszentrum

Oben links

Die Lander mit dem groBten
und dem geringsten
Waldbestand innerhalb der 25
Mitgliedslander der EU

FAO 2003

Oben rechts

Waldbestand nach Kontinent
(insgesamt 3 869 Millionen ha)

Unten rechts

Die européaischen Walder
wachsen jahrlich um 510 000
ha.

0
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Waldbestand in Millonen ha
Im globalen Kontext
Global gesehen sind die Wélder eine immense Ressource,
die 29,6% der Landflache® der Erde ausmachen.

Obwohl die européischen Walder, mit Ausnahme von
Russland, nur 5% davon in Anspruch nehmen, zahlen sie
weltweit zu den am intensivsten bewirtschafteten, sie liefern
12% des derzeitigen globalen Holzeinschlags und 23% des

industriellen Rundholzes'.

Das Output der européischen Forstbranche betragt ca. 25%
der derzeitigen weltweiten Industrieproduktion an
Forstprodukten, er macht beinahe 30% der
Holzwerkstoffplatten, Papier und Kartonagen'" aus. Trotz der
zunehmenden Nachfrage nach Waldressourcen, ist die EU zu
einem Nettoexporteur von Forstprodukten geworden,
wahrend die européischen Walder gleichzeitig wachsen.

Der europaische Waldbestand

Europa verflgt tber mehr als 1 000 Millionen ha Wald
verteilt auf 44 Lander', das entspricht 1,42 ha (mehr als
zwei FuBballfelder) pro Kopf.

Obwohl die Russische Foderation tber 80% dieses
Waldgebiets einnimmt, betragt der européische Waldbestand
durchschnittlich 47% pro Land'®, wogegen die 25
Mitgliedslander der EU einen durchschnittlichen
Waldbestand von 36% aufweisen, was 149,5 Millionen ha
Wald entspricht.

Globaler Waldbestand

Europa gesamt
1037 M ha

Russland

25 EU-Mitgliedslander
150 M ha

Ubriges Europa

851 M ha
Ozeanien

198 M ha

Sud- &
Mittelamerika
965 M ha

548 M ha

Afrika
650 M ha

Nordamerika
471 M ha

Der europaische Wald wéachst.

Die europaischen Wélder haben eine jéhrliche
Nettozuwachsrate von 510 000 ha. Das Gesamtvolumen an
stehendem Holz betragt 20 000 Millionen Kubikmeter'?,
womit schatzungsweise 346 Millionen Kubikmeter™
Rundholz pro Jahr fiir Industriezwecke produziert werden.

Der jahrliche Nettozuwachs der Wélder in den 25 EU-
Mitgliedslandern betragt schatzungsweise 645 Millionen
Kubikmeter®. In der Praxis werden nur 64% des jahrliches
Nettozuwachses eingeschlagen, wodurch das Wachstum den
Einschlag um eine so groBe Differenz iibersteigt, dass —
sofern der Holzeinschlag nicht erhoht wird — die regionalen
Walder sich nicht mehr so stark verjlingen und starker
Insektenbefall,
Krankheiten sowie
Schaden durch
Sturm und Feuer
ausgesetzt sind™.
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Nadelwald
(Weichholz)

Mischwald

Laubwald
(Hartholz)

Waldarten

70% des européischen Waldbestands sind auf ‘halb-
natirliche’ Weise entstanden (d.h. mit bestimmten
menschlichen Eingriffen, aber allgemein mit naturlichen
Merkmalen), wahrend nur 8% Nutzwald™ sind, der
hauptsachlich in Landern wie Danemark, Irland, den
Niederlanden, Portugal und in GroBbritannien vorkommt.
Zusatzlich gibt es mit Ausnahme der Russischen Foderation
mehr als 8 Millionen ha noch unberiihrten Wald, den man in
Schweden, Finnland und Norwegen als auch in der
Slowakischen Republik'® vorfindet.

Holzarten

Abgesehen von klimatischen Beschrankungen
unterscheiden sich Walder durch soziale Bedirfnisse und
Brauche; Osterreich, Schweden und Polen weisen einen
relativ groBen Anteil an Nadelwéldern auf, wéhrend
hingegen Mischwalder zum Beispiel in der Tschechischen
Republik vorherrschen.

Europa weist eine groBe Flache auf, wo breitblattrige

Hartholzarten vorherrschen. Es ist nicht so, dass Hartholzer
aus (sub)-tropischen Waldern stammen.
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Im Privateigentum

63%

Die nordischen Walder sind aufgrund des Klimas meist
Nadelwalder (Weichholz).

Eigentum

Gut 63% des Waldes in den 25 Mitgliedslandern der EU
wird von 9,2 Millionen bauerlichen Privateigentimern mit
einer durchschnittlichen BestandsgréBe von 13 ha pro
Familienbetrieb und 37% von 5,5 Millionen &ffentlichen
Institutionen' bewirtschaftet.

Die meisten offentlichen und viele Privatwélder in Europa
sind frei zugéanglich und bieten die Mdglichkeit, die Natur
und Naturprodukte wie Pilze, Beeren, Honig und
Heilpflanzen zu genieBen.

Funktionen

Die europaischen Walder erflllen viele Funktionen,

angefangen von der Bodenamelioration (Verbesserung der

Landschaft und Unterstiitzung der lokalen Wirtschaft),
Naturerhaltung, Bewahrung der biologischen Vielfalt,
Freizeitgestaltung, CO,-
Sequestrierung bis hin zur
kommerziellen Holzproduktion.

Im offentlichen Eigentum

Oben links

Zusammensetzung der Walder
in den 25 EU-Mitgliedslandern
MCPFE 2003

Oben rechts

Waldeigentumsverhéltnisse in
den 25 EU-Mitgliedslandern
MCPFE 2003

Unten links

Nutzwald mit
Nadelbaumbestand

Unten rechts

Laubwald




Oben links

Die Offentlichkeit hat Zugang
zu 94% der europdischen
Waldgebiete.

Oben rechts

42% des européischen
Waldbestands besteht aus
Nadelbdumen.

Unten

Daten Uber die Walder in den
25 EU-Mitgliedslandern nach
Landern

FAQ, Zustand der Walder in der ganzen Welt, Rom,
2003

Landflache Waldflache Bewaldete | Bevdlkerung | Waldbestand Volumen Wachsendes | Industrielle Einschlag Kohlenstoff-

Landflache (1999) pro Kopf Bestands- Rundholz- Rundholz vorrat in der

volumen produktion Holzbiomasse

xM (Kubikmeter (x 1000 (durchschnittich (TgC)
(x 1000 ha) (x 1 000 ha) % (x 1 000) (ha) Kubikmeter) pro ha) Kubikmeter) | Kubikmeter pro ha)

Osterreich 8 273 3 886 46,97 8 177 0,48 1110 286 10 416 2,7 580,36
Belgien/Luxemburg 3282 728 22,18 10 579 0,07 1569 218 4 202 58 4780
Tschechische Republik 7728 2 632 34,06 10 262 026 684 260 13 501 5,1 209,11
Danemark 4243 455 10,72 5 282 0,09 56 123 2768 6,1 26,80
Estland 4227 2 060 48,73 1412 1,46 321 166 7 270 36 101,25
Finnland = 30 4569 21 935 72,01 5 165 4,25 1945 89 50 147 2,3 662,59
Frankreich = 55010 15 341 2789 58 886 0,26 2 927 191 43 440 2,8 838,65
Deutschland = 84 927 10 740 30,75 82 178 0,13 2 880 268 51088 4,8 920,00
Griechenland = 12890 3599 2792 10 626 0,34 163 45 796 02 52,04
Ungarn 9234 1 840 19,93 10 076 0,18 320 174 3 305 1,8 132,13
Irland 6 889 659 9,57 3 705 0,18 49 T4 2 600 39 11,74
Italien | 29 406 10 003 34,02 57 343 0,17 1450 145 3 649 0,4 409,28
Lattland 6 205 2923 4711 2 389 1,22 509 174 12 624 43 17760
Litauen 6 258 1994 31,86 3 682 0,54 366 184 4 050 2,0 0,51
Malta 32 0,32 1,00 386 0,00 0 0 0 0,0 0,06
Niederlande 3392 375 11,06 156 735 0,02 60 160 879 2,3 29,29
Norwegen 30 683 8 868 28,90 4442 2,00 785 89 7 478 08 265,61
Polen | 30 442 9 047 29,72 38 740 023 1930 213 24 489 27 550,03
Portugal 91560 3 666 40,07 9 873 0,37 299 82 10 231 2,8 79,21
Slowakische Republik 4 808 2177 45,28 5 382 0,40 5562 254 5 046 23 181,16
Slowenien 2112 1107 52,41 1989 0,56 313 283 1721 1,6 11746
Spanien | 49 945 14 370 28,77 39 634 0,36 632 44 13 160 09 186,69
Schweden | 41 162 27 134 65,92 8 892 3,05 2914 107 58 920 22 107700
Schweiz 3 955 1199 30,32 7 344 0,16 404 337 7612 6,3 140,14
GroBbritannien = 24 160 2 794 11,56 58 974 0,05 128 7 051 148,00

Durchschnitt
418 872 | 149 5632 35,70 461 1563 - 21187 - 346 443 6944,00
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Die europaischen Walder sind

nachhaltig.

Bewirtschaftete Walder

Wenn sie zur Ganze der Natur Uberlassen sind, erreichen
Walder einen Hohepunkt, an dem der Standort einen
maximalen Grad an Biomasse und Bodenfertilitat.
Begtinstigt durch Regenfalle und Temperaturbedingungen
ermoglicht. Zu diesem Zeitpunkt wéchst der Wald nur, wenn
die Baume durch Alterung, Wind, Erdrutsch, Krankheit oder
Feuer absterben.

Auch bei natirlicher Regeneration werden die toten und
absterbenden Baume verrotten oder verbrennen, wobei sie
CO, aus dem gespeicherten Kohlenstoff freisetzen.
Wachstum und Verrottung halten sich die Waage, und bei
fehlender Waldbewirtschaftung kommt es zu keinem
Nettoanstieg in der Kohlenstoffspeicherung.

Wenn man die Baume noch im reifenden Zustand erntet,
kann man einen GroBteil ihres Kohlenstoffs in den aus ihnen
hergestellten Holzprodukten speichern und zugleich der
Forstindustrie einen Anreiz geben, neue Baume an ihrer
Stelle zu pflanzen.

Mit dem Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Jahr 20056
kommt der Forstbranche ein Pluspunkt fur die Nutzung der
umwelttechnischen Eigenschaften des Waldes zu, wahrend
die Entwicklung und der Handel mit sogenannten ,Carbon
Credits" die Bedeutung der Forstbranche innerhalb der
globalen Wirtschaft erhéhen.

Bei steigenden Erddlpreisen kann die Forstindustrie nicht
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nur alternative Baustoffe liefern, sondern auch eine
nachhaltige (Bio-)Energiequelle darstellen. Da die
derzeitigen Nutzung in der EU weit unter den vertretbaren
Limits liegen, kommt Energie aus Holzbiomasse ein
betrachtliches Potential zur Aufrechterhaltung der
zukiinftigen globalen Wirtschaft zu.

Aufforstung

Die europaische Forstindustrie ist sich bewusst, dass ihre
Zukunft unweigerlich mit dem Schutz und der Ausweitung
ihrer Walder verbunden ist. Dies stellt zusammen mit

strengen und wirksam gehandhabten Gesetzen sicher, dass

mehr Baume gepflanzt als geerntet werden.

Alle européischen Lander verfolgen politische und

praktische MaBnahmen zur Aufforstung. Obwohl die Anzahl

der pro Hektar gepflanzten Baume von Baumart, Standort

und Bewirtschaftungssystem abhéangt, wird es immer mehr

als der Einschlag sein, um einen natirlichen Abgang und

somit einen gut bestlickten Wald zu ermdglichen.

Unten

Nur 64% des jahrlichen
Wachstums der europaischen
Walder werden genutzt.
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Ein gesunder Wald

Luftverschmutzung, Dirren, saure Waldbdden, Waldbrande,
Schaden durch Insekten und Wild und heftige klimatisch
beeinflusste Ereignisse wie Stlirme sind die Hauptfaktoren,

die den Gesundheitszustand des europaischen Walds
beeintrachtigen. 1999 wurden Schaden an 10,8 Millionen ha
Wald oder sonstigem forstwirtschaftlich genutztem Land
gemeldet™. Insgesamt verursachen Stlirme und Insekten die
groBten Schaden, wahrend in den Mittelmeerlandern
Waldbréande am schlimmsten sind.

Eine gute Forstbewirtschaftung ist zusammen mit adaquaten
(inter)nationalen Gesetzen, die auch wirksam durchgesetzt
werden, der einzige Weg zur Verbesserung und Erhaltung
eines gesunden Waldes.

1200
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Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Aufgrund einer Vielzahl von historischen, demographischen,
wirtschaftlichen, klimatischen und ékologischen Umstande
werden verschiedene Bewirtschaftungs- und
Waldbaumethoden quer durch Europa eingesetzt —
angefangen von groBflachigen Einschlag in einheitlichen
Nadelbaummonokulturen bis hin zu Gruppen- oder sogar
Einzelbaumselektionssystemen in Misch- oder Laubwaldern.

Die europaische Waldbauwirtschaft wendet immer mehr
Methoden an, die natirliche Prozesse fordern und echte
Waldstrukturen schaffen, die umweltfreundlich, sozial
vertraglich und wirtschaftlich nachhaltig sind.

Geschutzte Walder

In Europa genieBen die Wélder einen hohen Schutz, wobei
fast 12% seiner Waldflachen fiir Bewahrung der
Okologischen und Landschaftsvielfalt bestimmt sind™.

Uber 1,6 Millionen ha sind eiserne Waldreserven'®, und
zugleich gibt es groBe Flachen an geschiitzten Waldern in
Nord- und Osteuropa, die aktiv zur Erhaltung der biologischen
Vielfalt bewirtschaftet werden.

60 70 80

) Geschitzte Flache
{9 % geschiitzte Flache

Gegenlberliegende Seite

66% des europaischen Waldes
wird durch natirliche
Aufforstung wiederhergestellt.

6000 7000 8000

85-90% des européischen Waldes haben mehrfache
Okosystem-Funktionen und tragen zum Schutz des Bodens,
der Gewasser, aber auch der Biodiversitat, der Luftqualitat
und Landstabilitat bei und wirken dem Klimawandel

entgegen.

Die Natur bestimmt die Verjliingung des Waldes
Obwohl es viele Wege zur Waldverjingung gibt, und je nach
Land unterschiedliche Methoden angewendet werden,
werden 66% des europaischen Waldes durch natirliche
Regeneration wieder hergestellt.

Das ist wichtig, da es zu einer vielfaltigen, gesunden und
genotypreichen Zusammensetzung und Struktur sowie zur
Okologischen Dynamisch beitragt. Da diese Methode nicht
immer anwendbar oder aus wirtschaftlicher oder
6kologischer Sicht nicht immer geeignet ist, wird die
natlrliche Regeneration oft durch Bepflanzen erganzt oder
vollstandig ersetzt.

30% der europaischen Waldregeneration erfolgt durch
Bepflanzen oder Aussaaten und knapp tber 1% durch
Niederwaldbildung.



Einheimische Baumarten

In viele européische Walder wurden nicht-einheimische
Arten eingeschleust. In den Niederlanden werden zum
Beispiel mit schnell wachsenden Arten wie Larche,
Douglasie und amerikanischer Eiche groBe Mengen an

Qualitatsholz produziert.

Mit zunehmender Anwendung einer integrierten
Waldbewirtschaftung zum Schutze von nattirlichen
Okosystemen werden diese manchmal invasiven Arten zu
Gunsten der heimischen Arten zurlickgedrangt , auch wenn

dies geringere Produktsvolumina an Qualitatsholz bedeutet.

Europadische Richtlinien

Nach der Umweltkonferenz in Rio de Janeiro (1992) haben
internationale und regionale Plattformen intern akzeptierte
nachhaltige Waldbewirtschaftungsrichtlinien festgelegt. Die
offizielle Einrichtung, die sich derzeit mit der nachhaltigen
Bewirtschaftung und dem Schutze des europaischen Waldes
beschéftigt, ist die Ministerkonferenz zum Schutze der
Walder in Europa (MCPFE).




Zertifizierung

Europa hat die Nase vorne.

Seit den friihen neunziger Jahren hat die Waldzertifizierung
rasch zugenommen. Mitte 2005, umfassten die zertifizierten
Waélder mehr als 246 Millionen ha weltweit (bzw. 36% der
700 Millionen ha aktiv fir Holz und Nicht-Holzprodukte
bewirtschafteten Waldflache.).

Urspriinglich dazu bestimmt, der Abholzung der
Tropenwalder Einhalt zu gebieten, hat sich die Zertifizierung
in Europa dank hoher Waldbewirtschaftungsstandards und
—leistungen am raschesten durchgesetzt.

35% der zertifizierten Walder weltweit (nahezu 87 Millionen
ha) befinden sich in Europa und 92% der europaischen
zertifizierten Walder befinden sich in den 25 EU-
Mitgliedslandern mit 80 Millionen ha — mehr als die Halfte
aller Walder in den 25 EU-Mitgliedslandern.

Da nur ein geringer Holzanteil international gehandelt wird
(15-20% des gesamten Einschlagsvolumens — wobei der
Rest im Inland verwendet wird), kénnen Zertifizierung und
Kennzeichnung allein nicht zu einer nachhaltigen

Waldbewirtschaftung fiihren. Eine effiziente Kontrolle seitens

der Behorden und forstpolitische MaBnahmen zur
Waldnutzung sind noch immer eine unbedingte
Voraussetzung flr den Erhalt der Ressourcen'.
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Mehr als 80% des europaischen Waldes unterliegen bereits
schriftlichen Bewirtschaftungsprogrammen oder —richtlinien,
die zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung' beitragen.

Die Debatte um die Verwendung von zertifiziertem Holz und
zertifizierten Holzprodukten in Europa stiitzt sich auf zwei
Initiativen, namlich auf das ,Programm fir die Férderung von
Waldzertifizierungen’ (PEFC), das urspriinglich erstellt wurde,
um den Anspriichen der europaischen Waldbesitzer gerecht
zu werden, und den ‘Forest Stewardship Council’ (FSC), der
in Kooperation mit dem WWF errichtet wurde.

Man muss darauf hinweisen, dass tber 90% des
europaischen Holzverbrauchs aus europaischen Waldern
stammt, die ,als generell stabil und gut bewirtschaftet gelten
und eine Uberschussproduktion aufweisen’ Der Konsument
kann daher ein hohes MaB an Vertrauen in die
Umweltvorteile von Holz haben'.

Gegeniiberliegende Seite oben

Waldflache nach
Zertifizierungsschema per
September 2005

Gegeniiberliegende Seite unten

Uber 80% des européischen
Holzes wird im Inland verwertet.



Waldflache nach Zertifizierungsschema
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Forstrecht und Rechtsdurchsetzung,
Politikgestaltung und Handel (FLEGT)

Der illegale Holzeinschlag und der Handel mit illegal
eingeschlagenem Holz sind sowohl europaweit als auch
international zum Thema geworden. Der FLEGT-Aktionsplan
der EU ist ein Schlisselelement in dieser Diskussion.

Die europaische Forst- und Holzindustrie setzen sich
vehement gegen illegale Holzeinschlagspraktiken und den
Handel mit illegal beschafftem Holz ein. Auch wenn der
GroBteil der industriellen Holzbringung und des Handels mit
Holz und Holzprodukten innerhalb der 25 EU-
Mitgliedsléander vollkommen rechtskonform erfolgt,
unterstltzt die Branche aktiv alle wirksamen und freiwilligen

MaBnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs.
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Wie Holzprodukte zur
erlangsamung der globalen
Erwarmung beitragen.

Instrumente zur Messung der CO,-Auswirkungen.
Holz und Holzprodukte sparen CO, ein.
Holzgebaude verbrauchen weniger CO.,.

Gesetze zur Senkung des CO,-AusstoBes.

Holz wird immer wichtiger.




Erfassung des CO,-AusstofBes
von unterschiedlichen

Materialien

“Holz spielt eine wichtige Rolle bei der Bekdmpfung
des Klimawandels... Bdume reduzieren das
Kohlenstoffdioxid in der Atmosphére, da ein
Kubikmeter Holz eine Tonne CO, absorbiert... Eine
verstarkte Nutzung von Holzprodukten regt auch zur
Ausweitung der europdischen Walder an und
reduziert die Treibhausgasemissionen, indem sie
einen Ersatz fir Produkte bieten, die mit fossilen
Brennstoffen erzeugt wurden. Die Kommission
untersucht die Méglichkeiten, um diese Trends zu

fordern!

Generaldirektion Unternehmen’ der Européischen Kommission, 2003

Forst- und Holzprodukte kdnnen den EU-Landern helfen,
ihre Kyoto-Ziele zu erreichen, und zwar nicht nur durch
Ausweitung der Kohlenstoffsenken von Holzprodukten und
der Walder, sondern auch durch Reduzierung von
Kohlenstoffquellen durch Austausch von energieintensiven
Produkten und fossilen Brennstoffe durch Holzprodukte.

Es gibt drei groBe Bereiche, die man bei der Erfassung der
jeweiligen CO,-Auswirkungen von unterschiedlichen
Baustoffen beriicksichtigen muss: die bei der Produktion
des Materials oder Produkts aufgewendete Energie, die
Fahigkeit des Produkts, Energie wéhrend des Einsatzes im
Gebaude zu sparen und die Wiederverwertung und
Entsorgung der Materialien oder Produkte.

32

Das ist ein komplexer Vorgang, an welchem die
Regierungen in ganz Europa zunehmend Interesse zeigen.
Es sind nunmehr eigene Instrumente zur Erfassung fur
Konstrukteure, Kunden, Planer und Entwickler verfligbar, mit
denen sie nachhaltige Strategien fiir den Wohnbau und fir
Birobauten entwickeln kénnen.

Diese Instrumente ermdglichen es den Konstrukteuren,
sowohl den anfanglichen CO,-FuBabdruck eines Gebaudes
als auch die Umweltfolgen bei der Nutzung und der
Entsorgung zu ermitteln und dies bei der Berechnung der
Bau- und Betriebskosten abzuwéagen.

Kohlenstoffindikator von Baumaterialien

Der Nordische Holzrat und seine Partner sind dabei, ein
Instrument zur Berechnung des CO,-FuBabdrucks von den
Bestandteilen eines bestimmten Gebaudes oder Bauwerks
zu entwickeln, das von unschatzbarer Hilfe bei der Wahl der
besten Material- und Produktkombination sein wird.

Gegeniiberliegende Seite oben

Die Umweltauswirkungen der
Holzstruktur des METLA-
Gebaudes in Finnland sind
signifikant niedriger als die
einer aquivalenten
Betonstruktur, mit einer
Einsparung von 620 t CO,

Tarja Hakkinen und Leif Wirtanen, VTT Finnisches
Technikforschungszentrum, 2005

Gegeniiberliegende Seite unten

Der Gallions Ecopark mit seiner
Holzrahmenkonstruktion in
GroBbritannien hat die
EcoHomes-Bewertung
exzellent’ erhalten.



Erfassung des Lebenszyklus

LCA ist eine Technik, mit welcher die Umweltauswirkungen
eines Geb&udebestandteils wahrend seiner Lebensdauer
erfasst werden. Dies wird zunehmend wichtiger, da immer
mehr Planer aufgefordert sind, die Umweltauswirkungen von
Produkten und Materialien, die sie wahlen, einzuberechnen.
Sie muissen dabei berlcksichtigen, woher die Materialien
kommen, wie sie verwendet, in ein Produkt verarbeitet und
wie sie im Geb&ude eingesetzt werden, wie sie entsorgt,

wieder verwendet oder wiederverwertet werden'.

Die Auswirkungen der Verwendung eines Materials oder
Produkts wahrend 3 spezifischer Phasen wird dabei

beriicksichtigt:
Produktions- Nutzungs- End-of-life-
phase phase Phase
Gewinnung Energieverbrauch Wiederverwertung
RSl Warmeeigenschaften Wiedergewinnung
Transport zur nstandhalt Ent
Baustelle nstandhaltung ntsorgung

N.B.: Dieser Ansatz kann nicht immer beim Vergleich von
Materialien oder Produkten aus verschiedenen Landern
verwendet werden, weil viele von ihnen Unterschiede im
Klima, in der Energiebeschaffung, den
Konstruktionspraktiken, den Bauordnungen, der Infrastruktur,
den Einflissen der Politik und den Baumethoden aufweisen,
wovon einige einen Einfluss auf den LCA und die
Gesamtlebensdauerkosten haben.
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Ein Vergleich zwischen dem
CO,-AusstoB von
verschiedenen Materialien
(Netto-CO,-Emissionen
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Kohlenstoffsenkeneffekt)

RTS, Umweltbericht tiber Baustoffe, 1998-2001
Unten

LVL Streben- und
Lamellendach, Hounslow East
Station, GB
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Produktionsphase — Energieaufwand bei der Gewinnung,
der Produktion und dem Transport zur Baustelle

Der Energieaufwand zur Gewinnung und Produktion eines
Materials oder Produkts wird ‘graue Energie’ genannt.
Grundsétzlich bedeutet dies: je héher die graue Energie,
desto hoher die CO,-Emissionen. Verglichen mit den hohen
Emissionen und der grauen Energie von anderen Materialien
wie Stahl, Beton, Aluminium oder Kunststoff weist Holz eine
niedrige graue Energie und dank des
Kohlenstoffsenkeneffekts des Waldes negative CO,-
Emissionen'® auf.

Selbst wenn Materialien wie Stahl oder Aluminium
wiederverwertet werden, erfordert dieser Prozess riesige
Mengen an Energie. Wenn die Holzindustrie im Vergleich
dazu Energie bendtigt, dann ist sie einer der groBten Nutzer
von Energiegewinnung aus Biomasse und leistet dabei
haufig einen Nettobeitrag zu den 6ffentlichen Stromnetzen.

Die Auswirkungen des Materialtransports werden bei der
LCA-Berechnung beriicksichtigt.
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Oben

Der Unterschied an CO,-
Emissionen der Baustoffe und
des Konstruktionsinhalt von
zwei Hausern betragt 370
kg/m?

Tratek/SCA, Materials Produktion und Construction

Unten

Energieverbrauch wahrend des

Lebenszyklus eines Hauses
Pohlmann, 2002

Timber house

Concrete and steel house

Nutzungsphase

Die europaischen Regierungen setzen zunehmend Gesetze
zur Verbesserung der Warmeeffizienz und zur Reduzierung

des Energieverbrauchs von neuen Geb&uden ein. Das wirkt
sich besonders auf die AuBenhaut des Geb&udes aus und

ist fur alle Materialien™ gleich.

Die natirliche Warmeeffizienz von Holz bedeutet jedoch,
dass Holzkonstruktionssysteme kostengtinstiger bei der
Errichtung von energieeffizienten Gebauden als
Zementblocke, Lehmziegel oder alternative Baustoffe sein
kénnen. Zusatzlich kénnen dreifach verglaste Fenster
leichter mit Holz hergestellt werden als mit anderen
Materialien, und Holzbdden bieten eine bessere
Warmeisolierung als Betonbdden.

Es ist von besonderem Vorteil in kalten Klimazonen, wo mit
sorgféltiger Planung und dem bewussten Einsatz von
Isolierstoffen ein niedriger Energieverbrauch die Heizkosten
senkt und zugleich ein angenehmes Raumklima schafft,
auch wenn die AuBentemperaturen unter Null liegen.

Energieverbrauch wéhrend des Lebenszyklus eines
Hauses

Materialherstellung
22%

Transport
1%

Entsorgung

Instandhaltung

Nutzung

CO,-Emissionen aus verschiedenen Hauserkonstruktionen

E

0 100 200 300 400
CO, kgs/m?

Eine schwedische Studie aus dem Jahr 2001 verglich die
graue Energie und die CO,-Emissionen bei der Errichtung
von zwei ahnlichen Hausern, wobei eines aus Holz, das
andere aus Stahl und Beton hergestellt worden war. Die
Differenz von 2 300 MJ/m? Energie, die bei den Baustoffen
und in der Errichtung der Hauser aufgewendet wurden,
reicht aus, eines der Hauser sechs Jahre lang zu beheizen,
wéhrend die Differenz von 370 kg/m? an CO,-Emissionen
den Emissionen von 27 Jahren Heizzeit — oder 130 000
gefahrenen km mit einem Volvo S80 entspricht.

“Zwei Drittel der in europaischen Geb&uden
verwendeten Energie geht auf Rechnung der
Haushalte, ihr Verbrauch steigt jahrlich, da héhere
Lebensstandards mit einer verstédrkten Nutzung von

Klimaanlagen und Heizanlagen einhergehen”

EU-Kommission: Besseres Bauen: Neue europaische Gesetze zum Energiesparen, 2003
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Schule in GB, Fallstudie
Die Volksschule in Kingsmead in Cheshire, GB, ist zu einem

Vorzeigeprojekt geworden und steht in der engeren Wahl fiir
den ,Prime Minister's Award for Better Public Buildings".

Naturliche Beluftung und Tageslicht, eine Holzkonstruktion
mit hohem Isolierungsgrad, der Einsatz von
Photovoltaikzellen und ein mit Holz befeuertes
Blockheizkraftwerk mit Kraft-Warme-Kopplung tragen alle
dazu bei, die Energie- und Betriebskosten zu senken.

Die Summen, die fir die jahrlichen Betriebskosten
eingespart wurden, kommen nun fir einen zuséatzlichen
Lehrer zum Einsatz.
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End-of-Life-Phase

Holz und Holzprodukte haben einzigartige End-of-Life-
Eigenschaften. Zusatzlich zur Wiederverwertung von
Nebenprodukten wie Sagespanen, Hackschnitzel und
Restholz in Spanplatten, werden viele andere
Plattenprodukte aus wiederverwertetem Holz hergestellt.
Abgesehen davon wird Holz zunehmend als Ersatz fir
fossile Brennstoffe verwendet und stellt damit eine

erneuerbare Energiequelle dar, die einfach nur das CO; in

die Atmosphare abgibt, die es ihr zuvor entzogen hatte.




Kosten

Gegentberliegende Seite links

Volkschule Kingsmead,
Cheshire, GB. Entwurf: White
Design

Gegenlberliegende Seite
rechts

Recycling-Holz kann zu Platten
verarbeitet werden.

Oben

Die Betriebskosen sind
signifikant hoher als die
Einstandskosten und End-of-
Life-Kosten.

Rechts

Beschichtete Brisesoleils aus
Holz reduzieren die Aufheizung
durch das Sonnenlicht und die
Kosten fir Klimaanlagen.

Betrieb

Zeit

Whole Life Costing

Bei BaumaBnahmen wird man immer mehr darauf achten
missen, dass es ein Gleichgewicht zwischen
Umweltauswirkungen und langfristigem Wert gibt. WLC ist
eine weit verbreitetes Abrechnungsverfahren, mit dem man
Kostenvergleiche fir ein Produkt oder ein Projekt anstellen
kann, die Uber einen bestimmten Zeitraum erstellt werden
sollen. Dabei beriicksichtigt man alle in Frage kommenden
wirtschaftlichen Faktoren, wie Anfangskapitalkosten und
zukiinftige Betriebskosten — d.h. die Gesamtkosten eines
Gebaudes oder Teilen davon wahrend der gesamten
Nutzungsdauer, einschlieBlich der Kosten fir Planung,
Entwurf, Ankauf, Instandhaltung und Entsorgung, abziglich
des Restwertes. Zusammen mit dem LCA kann diese
Methode eine wirtschaftliche und umwelttechnische
Bewertung zur Unterstitzung bei der Entscheidungsfindung
und zur Erstellung einer effizienten Beschaffungsstrategie

sein.

Was sich anfanglich als kostengiinstige Losung anbietet,
kann sich wahrend der Nutzungsdauer oder in der
Entsorgungsphase als teuer herausstellen. So zum Beispiel
fuhrte 2003 eine Beratungsfirma in Kooperation mit dem
London Borough of Camden in GroBbritannien eine Studie
Uber Fensterkosten durch, die ergab, dass hochwertige
Holzfenster mit einem hoheren Preis um 14% niedrigere
Whole Life-Kosten als PVC-Fenster bei gleichen
Sperzifikationen aufwiesen?.
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Wie viel CO, kann durch die
Verwendung von Holz
eingespart werden?

Die beim Bauen verwendete Energie, einschlieBlich “Die Ausschreibung von Holz im 6ffentlichen

Herstellung, Transport und Errichtung von Gebauden, ist Beschaffungswesen kann zur Umsetzung von
signifikant geringer bei Holzprodukten und —systemen als nationalen und lokalen Klimawandel-Initiativen
bei allen anderen Baustoffen. beitragen. Die Férderung des Einsatzes von

Holzprodukten kann eine griine Alternative zu
Netto-CO,-Emissionen wéhrend der Nutzungsdauer Materialien sein, die mit einem groBen Aufwand an

fossilen Brennstoffen hergestellt werden. Ein
t CO, pro m® Produkt

-0 -1 0 1 2 3 4 5 6 Kubikmeter Holz im Austausch fiir andere Baustoffe
Schnittholz (Beton, Blécke oder Ziegel) bewirkt im Durchschnitt
Sperrholz aus Nadelholz . . "
Spertholz aus Birke 0,75 bis 1 t Einsparung an CO,!
LVL International Institute for Environment und Development, Verwendung von Holzprodukten zur Bekampfung
des Klimawandels, 2004
Spanplatten
Hardboard
Softboard Holz
Gipsplatten “Der kombinierte Effekt von Kohlenstoffspeicherung
Kalksteinziegel A
9 und Substitution bedeutet, dass 1m’ Holz 0,9 t CO,
Lehmziegel
Standardbeton speichert und 1,1 t CO, substituiert, das heit
ialbet .
Spezialbeton , insgesamt 2,0 t CO,”
Hohlkastenelemente Stein
Dr. A. Frihwald
Links

Stahlplatten und -rollen
Stahl I-Trager
Stahlrohrtrager

Die Nettto-CO,-Emissionen von
ausgesuchten Baustoffen
wahrend der gesamten
Nutzungsdauer

Building Information Foundation, RTS

Fassadenelemente aus Aluminium

t CO, pro m® Produkt

Gegeniiberliegende Seite

Die Holzkonstruktion des
Fairmule House in London
brachte eine Einsparung von
rund 1 000 t CO, mit sich.
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“Die Entscheidung 2001, die Waldsenken bei der
Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkonvention
miteinzubeziehen, macht es méglich, Holzprodukte in
die Periode 2013-2017 (zweite Verpflichtungsperiode

des Kyoto-Protokolls) aufzunehmen.

Da Holzprodukte den urspriinglich in den Bédumen
gebundenen Kohlenstoff speichern, wird der
Atmosphare so lange Kohlenstoff entzogen, wie das
Holzprodukt in Verwendung ist, und auch dariiber
hinaus, wenn das Produkt wieder verwendet, als
Sekundérmaterial oder zur Energiegewinnung
wiederverwertet wird. Dazu kommt noch, dass je
mehr andere Materialien durch Holzprodukte ergénzt
werden, dank des sogenannten ‘Substitutionseffekts’
noch mehr CO, in der Atmosphére reduziert wird.
CO,-Senkungen durch Holzprodukte unterliegen
Art. 3.4 des Kyoto-Protokolls und die Holz
verarbeitende Industrie kann damit
Kohlenstoffbonuspunkte im Rahmen des Carbon
Credit Points-Programms EU-weit und international
sammeln, wenn und falls Entscheidungen und

Verfahren zur Anwendung kommen?!

Generaldirektion Unternehmen - Einheit 4, UMFASSEBDER BERICHT 2002 — 2003 betreffend die Rolle
von Forstprodukten zur Eindammung des Klimawandels®

Fallstudie

Das Fairmule House in London ist die gréBte
Massivholzkonstruktion in GroBbritannien. Es ist 5
Geschosse hoch und wurde unter Verwendung von
Verbundplatten mit bis zu 12,56 m Lange, 2,9 m Breite und
170 mm Stérke vorgefertigt, die aus Sageabfallen produziert
wurden.

Der Leimgehalt der Platten betragt 2% und im Gebaude
werden 360m?® Holz verwendet, die wiederum 300 t CO, aus
Atmosphare fixierten.

Wenn Beton oder Stahl statt Holz verwendet worden wéren,
hatte dies rund 720 t CO,-Emissionen bewirkt.

-
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Die groBten Moglichkeiten
fur den Austausch mit

Holzprodukten

Kohlenstoffvorrat in inlandischen Produkten

Einheit

Haus
Holzfenster
Holzbodenbelag
Mébel

Haus und Inhalt
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Kohlenstoffgehalt
10-25 t C/Haus
256 kg C/Fenster
5 kg C/m?
1t C/Haushalt
12-30tC

Die beste Maglichkeit, sich diese CO,-Einsparungen zu
Nutze zu machen, wenn vermehrt Holzprodukte zum Einsatz
kommen, ist, Holzprodukte mit einer langeren Lebensdauer
zu verwenden und energieintensive Materialien durch Holz
und Holzprodukte zu ersetzen.

Eine Vorstellung davon gibt eine Forschungsstudie von

Prof. Dr. A. Frihwald von der Universitat Hamburg,
derzufolge zwischen 12 und 30 Tonnen Kohlenstoff in der
Struktur und dem Inhalt eines durchschnittlichen Holzhauses

gespeichert werden kdnnen.

Links

Kohlenstoffspeicherung in
inlandischen Holzprodukten
Frihwald, 2002

Unten

12 -30t C koénnen in der
Struktur und dem Inhalt eines
durchschnittlichen Holzhauses
gespeichert werden.

Gegeniiberliegende Seite oben
Holztrager sparen CO,.
Gegeniiberliegende Seite Mitte

Die Umweltbelastung durch
Fensterrahmen und (rechts)
Bodenbelage aus

verschiedenen Werkstoffen

(Globales Erwarmungspotential,
Saurebildungspotential, Eutrophierungspotential,
fotochemisches Ozonbildungspotential)

FAO, 2003

Gegeniiberliegende Seite oben
rechts

Vergleich der CO,-Emissionen
von Tragern aus verschiedenen
Werkstoffen

Indufor, CEI-Bois Roadmap 2010, 2004



Holzfenster Holzbdden

In der Produktionsphase weisen Holzfenster eine geringere Dank ihrer Niedrigenergie- und Warmedammungseigen-
Umweltbelastung als PVC-U- und Aluminiumfenster auf. Sie schaften sind Holzbéden gesund, lange haltbar und weisen
bendtigen nicht nur weniger Energie zu ihrer Herstellung, sie eine nur geringe Umweltbelastung auf.

bendtigen auch weniger Energie wihrend ihrer gesamten FuBboden: Umweltbelastung

Nutzungsdauer, da Holz ausgezeichnete Dammungs- und
Kéltebrickeneigenschafen aufweist. GWP

Fensterrahmen: Umweltbelastung

GWP

9 Holz
&9 Vinyl
&9 Linoleum
POCP
0 1 10 100 1000 1000
kg/m? Emissionen
9 Holz
9 pPvC
9 Aluminium ..
Holztrager
o . 10 100 1000 1000 Eine franzdsische Studie, bei der Holzbautrager mit Beton,
kg/m? Emissionen Stahl und Aluminium verglichen wurden, belegt eindeutig
den Unterschied zwischen CO,-neutralem (absorbierendem)
Holz und seinen CO,-bildenden Alternativen.
GWP = Globales Erwarmungspotenzial
AP = Luftverschmutzung Trager: CO,-Bildung
EP = Eutrophobierung
Aluminium
POCP = photochemisches Ozonbildungspotenzial Beton
Stahl
Holz
-200 -100 0 100 200 300 400

CO,-Emissionen, kg
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Prozentsatz an Holzrahmenkonstruktionsbauweise

Nordamerika
Schottland
Skandinavien
Japan
Europa

Ziegel und Schwerbetonblock

Ziegel und Holzrahmen

Berappter Schwerbetonblock und Holzrahmen [

Ziegel und Gasbetonblock (

Berappter Gasbetonblock und Holzrahmen

Weichholzverkleidung & Holzrahmen
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Holzrahmenkonstruktion

Der Holzanteil in Holzhdusern gegentiber Ziegelhausern

¥ Dach

9 wande (€9 Boden {9 Tischler- und Zimmerarbeiten

Ziegelmauerwerk ﬁ

Holzrahmen-
90% konstruktion
70% Man kann signifikante CO,-
45% Einsparungen durch die
45% Verwendung von Holz bei
8-10% der Errichtung eines

Hauses oder sonstiger
Bauwerke sowohl im Hinblick auf graue Energie als auch
auf effizienten Energieverbrauch zur Nutzung erzielen. Es
gibt auch viele unterschiedliche Holzrahmen- und
Massivholzbauweisen, die in ganz durch Europa verwendet
werden. Allgemein kann man sagen, dass je hoher der
Holzanteil ist, desto niedriger die graue Energie des
Gebaudes.

Zum Beispiel kann man in GroBbritannien mit einem
ziegelverkleideten Holzfachwerkhaus 1,65 t CO2 pro 50m?
Wandflache gegeniber einer Ziegel- und
Hohlblockbauweise einsparen, wenn man die
Holzrahmenkonstruktion hingegen mit einer Stulpschalung
aus Weichholz verkleidet, fihrt das zu Einsparungen bis zu
3,45t CO,”.

CO2-Emissionen bei unterschiedlichen Wandkonstruktionen

Tonnen CO, / 50m? Wand

0 2 4 6 8 10 12

m? Holzanteil

Das bedeutet, dass man mit einem typischen englischen
Haus in Holzkonstruktionsbauweise rund 5 t CO, einsparen
konnte (ca. die Menge fiir eine Strecke von 23 000 km mit
einem 1,4 | PKW), nicht zu reden von den niedrigeren
Betriebskosten.

Die guten natlrlichen Warmedammungseigenschaften von
Holz machen es zu dem Baustoff in kalten Gegenden.
Héuser in Holzrahmenkonstruktionsbauweise sind aber
ebenso energiewirksam in warmen Gegenden, da Holz auch
die nattrliche Eigenschaft aufweist, die wahrend des Tages
aufgestaute Warme in der Nacht abzuleiten.

Oben links

Die Holzrahmenkonstruktion ist
die am meisten verbreitete
Bauweise in den
Industrielandern.

Friihwald, 2002

Oben

Ein Vergleich zwischen dem
Holzanteil eines 100 m? groBen
zweigeschossigen
Einfamilienhauses in
Holzrahmenkonstruktionsweise
aus 140 mm Pfosten und
Ziegelwerk

TRADA und Lloyd’s Timber Frame, UK

Unten

Ein Vergleich der CO,-
Emissionen wahrend der
Nutzungsdauer von
verschiedenen
Wandkonstruktionen
ausgehend von einem
Lebenszyklus von 60 Jahren.

Datenbank der BRE Environmental Profiles



Rechts Dachstlhle

Ein typisches deutsches Dach enthalt zwischen 4,6 und
10,5 m® Holz, womit es zwischen 3,7 und 8,4 t CO, aus der

Atmosphare® bindet.

Eine typische Wohnsiedlung
aus Holzrahmenkonstruktion in
GroBbritannien

Mitte

Vorlaufige Umweltdaten einer
typischen Wohnanlage aus Holz
und Stahl

Athena Institute, Forintek, Kanada
Unten

Vorlaufige Umweltdaten einer
typischen Wohnanlage aus Holz
und Beton

Athena Institute, Forintek, Kanada

Umweltbelastung eines Holzhauses gegenliber einem
Haus aus Stahl

Graue Energie

@)

Globales Erwarmungspotential
CO,-Aquiv. (kg)

Luftverschmutzung
(Index)
0 1 2

Wasserverschmutzung
(Index) |
Feste Abfallstoffe ¥ Holz
(k) ¥ Stahl
3 4 (5) 6 7 8 g

Umweltauswirkungen eines Holzhauses gegentiber einem
Haus aus Beton

Graue Energie £
o P—
Globales Erwarmungspotential
o 0o [
Luftverschmutzung
(Index)

Wasserverschmutzung
o —— o
Feste Abfallstoffe
—
0 0,1 02 03 04 05 0,6 0,7 08 09

Fallstudie
Es wurden LCA-Berechnungsverfahren zur Ermittlung der

Auswirkungen von verschiedenen Baustoffen auf das
gesamte Gebaude angewendet, wobei unterschiedliche
Materialien unter unterschiedlichen Klimabedingungen in
dhnlichen eingeschossigen Einfamilienhausern in Minnesota
und Atlanta ,USA, getestet wurden; Holz gegentiber Stahl in
Minnesota und Holz gegentliber Beton in Atlanta. Die
Ergebnisse zeigen betréchtliche Einsparungen bei der
Holzkonstruktion gegeniber Stahl oder Beton in Bezug auf
graue Energie, globales Erwarmungspotential, CO, und

sonstige Umweltbelastungen.
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Europaische Gesetzgebung




Gegenuberliegende Seite

Die Européische
Gebauderichtlinie (EPBD) aus
dem Jahr 2002 wird auf fast
alle neuen oder schon
bestehenden Gebaude, sei es
zu Wohn- oder anderen
Zwecken, Anwendung finden,
wéhrend hingegen die
einzelnen EU-Bauordnungen
eine groBe Rolle bei der
Schaffung eines Binnenmarkts
flir Holzbauten spielen und die
Grundlage fiir Spezifikationen
bei Bauwerken und damit
verbundenen
Ingenieursdienstleistungen als
auch ein Rahmenwerk fur die
Erstellung von harmonisierten
technischen Sperzifikationen flir
Bauprodukte darstellen.

“Mit Forstpraktiken kann man einen wichtigen Beitrag
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen durch
Erhohung der Kohlenstoffmenge, die der Atmosphére
durch den nationalen Waldbestand entzogen wird,
durch Verbrennung von Holz anstatt von fossilen
Energietragern und durch Verwendung von Holz als
Ersatz flir energieintensive Materialien wie Beton und

Stahl leisten”

Die Zukunft sichern — mit einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie fiir GroBbritannien.

Viele Lander in Europa haben sich Ziele fir die Reduktion der
CO,-Emissionen gemaB des Kyoto-Protokolls gesetzt und
haben, angeregt durch die EU-Vorgaben, gesetzliche
MaBnahmen ergriffen, damit die einzelnen Landerziele mit
Bauwerken und Baustoffen erreicht werden konnen.

In vielen Féllen haben diese gesetzlichen MaBnahmen zu
einer vermehrten Verwendung von Holz oder zumindest zu

der Uberlegung gefihrt, Holz als Alternative zu

herkémmlichen Baustoffen wie Stahl und Beton einzusetzen.

In Frankreich ist man im Rahmen der Gesetze uber Luft und
rationelle Energieverwendung zum Beispiel dabei, eine
eigene Verordnung zu erlassen, um die Voraussetzungen fur
den Mindesteinsatz von Holz in 6ffentlichen Gebauden zu
schaffen.

Bauordnungen

Die Novellierungen der nationalen Bauordnungen férdern
mehrgeschossige Holzbauten. In Danemark und Finnland
sind nun bis zu vier Geschosse erlaubt, in der Schweiz
sechs. Schweden hat keine Begrenzung fir die Anzahl von
Geschossen festgelegt, und man sieht haufig
sechsgeschossige Holzbauten, das héchste Haus in
Holzrahmenkonstruktion in GroBbritannien ist sieben
Geschosse hoch.

In GroBbritannien zum Beispiel, wo 50% der CO,-
Emissionen auf Energie zurlickzufiihren sind, die von und in
Gebauden verbraucht wird, wurden 2001 neue
Bauvorschriften eingefihrt, denen zu Folge alle Neubauten
die U-Zielwerte erreichen muissen, damit der

Heizenergieverlust Uber die Gebaudehille und seine
Bestandteile, wie z. B. Fenster, Tiren und Dach
herabgesenkt wird. Diese Zielwerte werden in der
Neuauflage der Vorschriften 2006 um 20% verscharft™.

Die Herausforderung

Die Zeichen liegen klar auf der Hand, aber die derzeitigen
umweltpolitischen MaBnahmen miissen noch weiter reichen,
um die vollen Vorteile der Verwendung von Holz fir den
Klimawandel durchzusetzen.

“Trotz der erdriickenden Gegenbeweise nehmen die Verwendung
von Holzsubstituten und der Glaube, dass diese
Substitutionsmaterialien besser fiir die Umwelt als Holz sind, zu."
Die Treibhausgasemissionsdaten geméB der UN-Klimarahmen-
konvention bevorzugen ungerechtfertigter Weise Nicht-
Holzalternativen, indem sie Holzprodukte als Emissionen
einstufen, sobald sie den Wald verlassen.

Bau- und Verpackungsnormen sind oft auch Hindernisse fiir die
Verwendung von Holz, und zwar oft trotz der technologischen
Fortschritte, mit denen strukturelle oder hygienische Bedenken
ausgerdumt werden kénnten.

Jede dieser politischen MaBBnahmen hat den totalen Effekt, noch
mehr Kohlenstoff intensive Holzsubstitute zu férdern. Die
Erstellung eines praktikablen Kohlenstoffintensitéts-
Kennzeichnungssystems, holzfreundliche Bau- und
Verpackungsnormen und verstérkte Recycling-Programme wiirden
helfen, die Klimavorteile der Verwendung von Holz zu
maximieren.”

IIED, Kann man dem Klimawandel mit Holz Einhalt gebieten? 2004
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Der Oko-Zyklus von Holz
und Holzprodukten

Holz ist erneuerbar.

Holz und Holzprodukte konnen

eine lange Lebensdauer haben.

Sie konnen oft wiederverwendet werden.

Sie konnen wiederverwertet werden.

Sie kdnnen als Biomasseenergie als Ersatz

fur fossile Brennstoffe verwendet werden.




Der Kohlenstoffzyklus von
Holzprodukten

Kohlenstoffdioxid Kohlenstoff-
dioxid

'_.-.- Wiederverwertung
— von sauberen
Holz abfallen

“+" Energiegewinnun
pam——===(Holzreste, die sich
nicht fur die i

'ﬁle ,'ui'



Gegenuberliegende Seite

Der Kohlenstoffzyklus von Holz
und Holzprodukten

CEI-Bois, EPF

Oben

Holzstréme in Europa.
Dr. A. Frihwald, 2004

Holz ist ein erneuerbarer und vielseitiger Rohstoff. Es kann
zum Bauen, zur Mébelherstellung, fir den Innenausbau, zum
Verpacken, zur Palettenherstellung und fiir Transportzwecke
verwendet werden. Am Ende seiner ersten Nutzungsdauer
kann Holz oder ein Holzprodukt:

* wieder verwendet,
* wieder verwertet,

* als kohlenstoff-neutrale Energiequelle eingesetzt werden.

Die Einhaltung des Kohlenstoffzyklus bedingt, dass diese
Abfolge in der Holzverwendung eingehalten wird, damit man
den groBtmaoglichen Vorteil nicht nur aus einer langeren
Kohlenstoffspeicherung, sondern auch aus der Ersparnis an
Energie und endlicher Ressourcen erzielt, die bei Produktion
von alternativen fossilen Energietragern aufgewendet wird.

Holz produziert nur geringen Abfall.

Ganz wenig oder gar kein Abfall féllt bei der Verarbeitung von
Holz und Holzprodukten an, da fast alle Nebenprodukte
entweder als Rohstoff oder als Energiequelle verwendet

werden.

Bei der Produktion von Sageholz werden die dabei
entstehenden Abfélle, Holzschnitzel und Sagespéne an Ort
und Stelle zur Erzeugung von Warme und Energie fir die
Trockendfen und sonstige Einrichtungen sowie extern fir die
Produktion von Spanplatten oder in der Papier- und
Zellstoffindustrie genutzt. Das Interesse an dieser
Energiequelle zur Befeuerung von Biomassekraftwerken

nimmt zu.

~ 160 M t/y Holzstréme in Europa..
110 Mty 50 M t/y
Primérprodukte Energie
80 M t/y 30 M t/y
Verbrauchsgliter Energie
20 M t/y 15 M t/y 15 M t/y 30 M try
Bestandszunahme Wieder- Deponie Energie
(10 M t/y Kohlenstoff)  verwertung

Das Recycling gewinnt an Bedeutung.

Der jahrliche Holzverbrauch in Europa wird auf 160
Millionen Tonnen geschatzt (Europa geographisch gesehen
mit Ausnahme der GUS-Staaten). Davon werden 15
Millionen Tonnen jedes Jahr wiederverwertet, wobei diese
Menge erwartungsgemaB signifikant steigen wird, da es bald
gesetzlich verboten sein wird, Abfallholz in Deponien zu
lagern.

Ein weiterer Anreiz flr die Wiederverwertung von Holz wird
wahrscheinlich von den européischen Vorschriften fir
Verpackungsabfélle kommen, denen zu Folge 15% aller
Holzverpackungen wiederverwertet werden miissen

Daher wird sogar in den nordischen Landern, wo der
Rohstoff Holz in UbermaBen vorkommt, ein neuer Strom an
Altholz zur Wiederverwertung anstehen.

In jingster Zeit wurden Internetseiten eingerichtet, um
diesen zunehmenden Geschaftszweig zu unterstitzen, wobei
aber nicht nur Handelsmadglichkeiten, sondern auch
Logistikdienstleistungen angeboten werden, wie z.B.
Transport frei Haus, behérdliche Formalitaten, Sortierung,
Bemusterung und Analysen.

All diese Entwicklungen férdern die nachhaltige Nutzung von

Holzressourcen und verbessern weiterhin die positive
Auswirkung von deren Nutzung auf die Umwelt.
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Wiederverwendung von

Holz

Recyclingholz wird oft sehr geschatzt.

Die durchschnittliche Lebensdauer von Holz in Bauwerken
héngt von regionalen Praktiken und 6rtlichen Umstanden
wie den Klimakonditionen ab. Nach vielen Jahrzehnten oder
gar Jahrhunderten der Verwendung, kénnen Holztrager
entweder zur Ganze oder zugeschnitten in Neubauten als
Ersatz fir weniger umweltfreundliche Baustoffe verwendet

werden.

Dasselbe gilt fir Holzverkleidungen, Bodenbelage und
Mdbelbestandteile, die in vielen Landern fir ihren typischen
Charakter und ihre Patina geschatzt werden. Einige
Spezialfirmen sammeln sogar Altholz, um daraus Instrumente

wie Geigen, Klaviere und Floten herzustellen, damit diese

dieselbe Klangqualitat wie die Originale aufweisen.

Die Stadte ergreifen die Initiative.

Ein gutes Beispiel liefert die Stadtgemeinde Wien, wo man
ein Inventar der urbanen Holzressourcen erstellt hat und wo
man die Industrie, die Architekten und die Baufirmen aktiv
bei der Erstellung einer Strategie zur Optimierung der
Nutzungsdauer von Holzbaustoffen und zur vermehrten
Wiedernutzung und Wiederverwertung einbindet, um die

Treibhausgasemissionen zu senken.

Eine unlangst durchgefihrte Studie zeigt, dass von den

44 000 t Bau- und Abbruchholz mehr als die Halfte wieder
verwendet werden konnten, 6 700 t zu Sageholz und

16 000 t in Holzwerkstoffplatten* verarbeitet werden

koénnten.

Unten

Kappellbriicke, Luzern, Schweiz,
die seit dem 14. Jahrhundert
steht.

Foto von Will Pryce aus dem Buch ‘Holzarchitektur'
© Thames and Hudson Ltd, London

Gegeniiberliegende Seite links

Erstnutzung von Hartholz:

Pfahle im Meer
EDM

Gegeniiberliegende Seite
rechts

Zweitnutzung: Schindeln fur
AuBenverkleidungen oder flr
Décher

EDM

Gegenlberliegende Seite unten

Holzpaletten kénnen repariert
und wieder verwendet werden.



Wiederverwendung von langlebigen
Produkten

Hartholzer und behandeltes Holz aus Abbruchstellen werden
wegen ihrer Witterungsbestandigkeit besonders geschatzt
und kénnen zu Schindeln, Gartenhltten, Bodenplanken oder
Zaunen verarbeitet werden. Das Potential fur die
Wiederverwendung von behandeltem Holz héangt von der Art
der Behandlung und von den ortlichen Gesetzen ab.

Wiederverwendung von Paletten und
Verpackungsmaterial

Holzkisten und Paletten kénnen auch wiederverwendet
werden, und zwar mit oder ohne Reparatur, die durch
Wiederverwendung von Teilen aus anderen beschadigten
Paletten oder unter Einsatz von Neuholz, Latten oder
gepressten Holzschnitzeln durchgefiihrt werden. Manchmal
werden Holzkonservierungs- oder zunehmend auch
Warmebehandlungen vorgenommen, um die Nutzungsdauer
der Paletten zu verlangern und die gesetzlichen

Erfordernisse zu erfillen.

Wieder verwendete Paletten und Verpackungsmaterialien
werden zunehmend bei der Herstellung von Gartenhitten
und sonstigen Gartenvorrichtungen verwendet. Immer mehr
Mébelhersteller nehmen schon in der Entwurfsphase
Ricksicht auf ein spateres Recycling.




Holzrecycling

Voraussichtliche Restholzfllisse in
15 EU-Mitgliedslandern
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Die Zunahme des Recyclingholzmarkts in Spanien

400

600 800

x 1000 Trockentonnen ohne Rinde

Holzwerkstoffplatten

Die Holz verarbeitende Industrie sieht das Recycling als
einen wichtigen Bestandteil bei der Herstellung von
nachhaltigen Produkten und sucht standig nach neuen
Wegen, um den Recyclinganteil an den hergestellten
Produkten zu erhdhen. So ist zum Beispiel der Anteil von
Sagenebenprodukten, die bei der Produktion von
Spanplatten verwendet werden, von einem 1/3 im Jahr
1970 auf heute® Uber 75% gestiegen.
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Spanplattenabnehmer in Europa, 2004

Kiche & Bad
8%
Blromobel
4%

Bauindustrie
23%

Bodenbelage
5%

Hobbybedarf
6%

Mobelindustrie

Sonstiges
Exporte auBerhalb der EU

6%

Die jeweiligen Mengen an verwendetem Rohmaterial
hangen von der drtlichen Verfligbarkeit von Holzressourcen
ab, heutzutage wird immerhin eine zunehmende Menge an
Recyclingholz zu Holzwerkstoffplatten verarbeitet. Einige
Unternehmen in Siideuropa verwenden sogar bis zu 100%
an Sagenebenprodukten und Recyclingholz aufgrund des
Mangels an origindrem Holz.

Bei der Produktion von Holzwerkstoffplatten, einschlieBlich
Spanplatten, wird die Verwendung von Recyclingholz
voraussichtlich in den nachsten Jahrzehnten zunehmen. Die
Séulendiagramme zeigen die Zunahme an Recyclingholz in
nur einem Land, namlich Spanien, als auch die Aussichten fur
Europa insgesamt.

Qualitatsstandards mit der Begrenzung der zuldssigen
Mengen an Beimengungen werden vom Européischen
Plattenherstellerverband mit dem Ziel festgelegt, dass
Holzwerkstoffplatten sicher und umweltfreundlich sind und
zwar unabhangig davon, ob sie aus wiederverwertetem oder
origindrem Holz hergestellt werden. Die 'EPF
Industrienormen’ basieren auf den europaischen Normen flr
die Sicherheit von Spielzeugen, die von Kindern verschluckt

werden konnen?,



Rohholzmischung in Spanplatten, 2004

Recyclingholz & Hackschnitzel

Gegenliberliegende Seite oben

25%
Spanplattenabnehmer in
Europa 2004

EPF-Jahresbericht 2004/5

Neue Entwicklungen
In Europa werden derzeit groBe Anstrengungen

Gegenlberliegende Seite Mitte

Man erwartet, dass die
Verwendung von Recyclingholz
viel schneller als die
Gesamtverwendung von Holz
innerhalb der Holz
verarbeitende Industrie und
schneller als die
Wachstumszunahme steigen
wird.

Indufor/UNECE-FAO

unternommen, um neue Markte und neue Produkte fiir
Recyclingholz zu erschlieBen. Dazu gehéren:

* Holz-Kunststoffverbundmaterialien

* Einstreu (Tierkorbe, Pferdestalle und Rennbahnen)
* Mulch fir Gehwege, Spielplatze usw.

* Fullmaterial fir Kompost

* Holzkohleproduktion.

Gegeniiberliegende Seite unten

Spanien, zum Beispiel,
verwendet immer groBere

Mengen an Recyclingholz
ANFTA (Spanien)

Nur hochqualitatives Recyclingholz kann dafiir zum Schutze
der Gesundheit von allen betroffenen ‘Konsumenten’

verwendet werden.

Oben links

Die jeweilige Bedeutung von
verschiedenen Bestandteilen
der Rohholzmischung fir die
Produktion von Spanplatten. %
Trockentonnen innerhalb von

ausgesuchten Landern
EPF-Jahresbericht 2004/5

Oben rechts
Spanplatte
Mitte rechts

Durchforstungsholz oder
Recyclingholz kann fir die
Herstellung von Holzkohle
verwendet werden.

© Roy KeelerBottom
Unten

Restholz kann fir
Bodenabdeckungen verwendet
werden.
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Holz und Energiegewinnung

Holzenergie ist CO,-neutral

Die Verwendung von Holznebenprodukten und End-of-Life-
Holzprodukten als Energiequelle ist das letzte Bindeglied im
Holzzyklus. Statt seine Energie in Deponien zu
verschwenden, liefert es einen Kohlenstoff neutralen Ersatz
fir fossile Brennstoffe. Da es nur das CO, in die Atmosphére
abgibt, das es durch das Wachstum des Baums
aufgenommen hat, trégt die Verbrennung von Holz
Verbrennung nicht zur globalen Erwéarmung oder zum
Treibhauseffekt bei.

Holzenergie ist sauber

Da Holz nur geringe Mengen an Schwefel oder Stickstoff
enthalt, die zum sauren Regen fihren, und nur wenig Asche
bildet, ist Holzenergie eine saubere Energie. Damit senkt
man Deponie- und Millentsorgungskosten, und die
Verunreinigungen aus den Verbrennungsgasen kénnen
eliminiert werden, bevor sie gereinigt aus dem Schornstein
durch die leistungsstarken Gasreinigungsanlagen gelangen,
die immer mehr in groBeren Kraftwerken eingebaut werden.
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Es gibt viele Energiequellen aus Holz
Holzenergie kann aus verschiedenen Quellen gewonnen
werden: aus Hackschnitzeln, Rinde, Sdgemehl und
Holzspanen, Nebenprodukten der Mdbelherstellung und aus
Holz, das aus ausrangierten Konsumgltern gewonnen wird.
Zusétzlich werden immer mehr Forstabfélle, die bei der Ernte
oder beim Durchforsten entstehen, als
Biomasseenergiequelle nicht nur zum Heizen im privaten
Bereich wie schon iblich, sondern auch fir die Erzeugung
von Warme und Strom im industriellen Bereich verwendet.

In einer modernen Kraft-Warme-Koppelungsanlage kénnten
die Holznebenprodukte, die bei der Produktion von 1m?*
Séageholz anfallen, in 250 - 290 kWh Strom und 2 800-3
200 MJ Warmeenergie — mehr als der Energiebedarf fur die
Produktion von Sageholz®” umgewandelt werden.

Wie schon zuvor bemerkt ist die Holz verarbeitende Industrie
selbst der gréBte Bezieher von Biomasseenergie aus Holz,
die derzeit bis zu 75% der Energie ausmacht, die in der
Branche zum Trocknen von Holz und bei der
Plattenherstellung eingesetzt werden. Traditionellerweise
wurde diese Energie durch Verwendung von Holzabfallen
erzeugt, die sich nicht fur die Erzeugung von Endprodukten
eigneten. Die Forderungen, die Kraftwerke fir die
Verbrennung von Holzbiomassee erhalten, kénnen zu einem
unfairen Wettbewerb zwischen Holzbiomassee als Rohstoff
und als Energiequelle fihren.

Gegeniiberliegende Seite

Durchforstungsholz kann als
Biomasseenergie eingesetzt
werden, dieses Beispiel stammt
aus Surrey, GB






Das Gleichgewicht zwischen Energie und
Produktverwendung

Die europaische Holz verarbeitende Industrie hat 2003
zusammen mit der Papier- und Zellstoffindustrie und der
Européischen Kommission eine Arbeitsgruppe zur Erstellung
von Empfehlungen eingerichtet, damit eine ausgewogene
Verwendung von Holz flir Energie und fir die Herstellung

von Produkten erzielt wird. Diese lauten zusammengefasst

wie folgt:

Zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung von Holz und
der damit verbundenen Industrie, zum Schutze der
Wettbewerbsféahigkeit der européischen Holzbranche und
der hier vorhandenen Arbeitsplétze, als auch unserer
klimapolitischen Verpflichtungen, fordert die Holz
verarbeitende Industrie alle Entscheidungstrager in der
Europaischen Union und in deren Mitgliedslandern auf:

* anzuerkennen, dass die europaische Holz verarbeitende
Industrie ein Schllsselpartner bei der Optimierung einer
nachhaltigen Waldbewirtschaftung und bei der
Maximierung von Wertschopfung und Beschaftigung aus
Waldressourcen ist;

« finanzielle Unterstutzung fur ,Oko-Strom* zu unterlassen,
mit welchen ungeeignete Subventionen fir eine
unausgewogene Nutzung von Biomasse nur fir die
Stromproduktion erteilt werden;

* eine bessere Mobilisierung von Holz und sonstiger
Biomasse zu ermdglichen, indem insbesondere die
Initiativen von Waldbesitzern fir einen besseren
Marktzugang gefordert werden (Verbande,
Genossenschaften, kritische Betriebsgemeinschaften, usw.)
und sie somit einen starkeren Anreiz zur
Waldbewirtschaftung erhalten;

* koharente Strategien zur Sicherung und Ausweitung der
Verfligbarkeit von Holz als Rohstoff und als Energiequelle
zu erstellen, unter Berticksichtigung der Tatsache, dass fir



alle die gleichen Chancen nach den Regeln des freien
Marktes gegeben sind;

* Programme zur Verwertung des groBen Potentials von
noch nicht genutzter Biomasse in einer wirtschaftlichen
und nachhaltigen Weise zu erstellen;

* Aktivitaten zur effizienten Gewinnung von Waldabfallen und
ErschlieBung von Biomassequellen zu unterstiitzen, die
eigens zur Energieproduktion gezlichtet werden;

* das Recycling von Holznebenprodukten und —abfallen zu
fordern durch die Unterstiitzung von Forschungen
betreffend Sammel-, Sortierungs- und
Reinigungstechnologien und die Abfallverordnungen zu
verbessern (Holzabfélle, die den Qualitatsstandards

entsprechen, sind keine Abfélle im Sinne von Mill);

* eine umfassende Definition von Holz und Nicht-
Holzbiomasse einschlieBlich sekundérer Holzprodukte und

Brennstoffe auszuformulieren;

* den Aufbau eines effizienten Logistiksystems fir den
Transport und den Vertrieb von Biomasse zu fordern;

* Projekte zu unterstitzen, die die Entfernungen zwischen
dem Ort der Biomasseernte und der
Nebenprodukteanlieferung und dem Einsatzort minimieren,
was zu niedrigeren wirtschaftlichen und

Umweltbelastungen fiir den Transport fiihren soll;

Gegeniiberliegende Seite

die effiziente Erzeugung und Nutzung von erneuerbaren

Kommunale Kraft-Warme-
Kopplungsanlage befeuert mit
Holzabfall aus Baumbeschnitt

© BioRegional

Energien anzuregen, indem Regeln und behdrdliche
Verfahren erstellt werden zur Sicherstellung, dass
Kraftwerke, die mit Biomasse arbeiten, Kraft- und
Warmekoppelungstechnologien einsetzen, wobei ein hoher
Anteil ihres Brennstoffinputs einschlieBlich

Oben

Warmeproduktion herangezogen wird; Holzabfalle fiir die

Plattenproduktion oder
Energieproduktion aus

die Forschung und Entwicklung von Energietechnologien
Biomasse

fur die Nutzung von Biomasse anzukurbeln, um damit z.B.
die Energieeffizienz und Produktion von Kraft-Warme-
Kopplungsanlagen, die Transportlogistik,
Lagerungsbedingungen, Lagerpositionierungssysteme und
neue Datenlbertragungstechnologien weiter zu

verbessern;

einen Informationsaustausch tber die Forschungs- und
Entwicklungsergebnisse aufzubauen und die Vernetzung
Uber Best-Practice-Lésungen zu fordern, insbesondere
was die Optimierung und die Einbindung der Verwendung
von Holz als Rohstoff und als Energiequelle innerhalb der
gesamten Wertschépfungskette betrifft;

Holzprodukte als Kohlenstoffsenken gemaB dem Kyoto-
Protokoll einzustufen und somit deren Beitrag zur
Abschwéachung des Klimawandels und des
Kohlenstoffzyklus anzuerkennen, weiters ihre Oko-Effizienz
gegenlber anderen Materialien sowie auch ihre
auBergewohnlichen Eigenschaften mit einem minimalen

Energieeinsatz beim Recycling anzuerkennen.
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Die Vorteile bei der
Verwendung von Holz

Architektonische Ausdruckskraft
Natirliche Schénheit

Leicht zu verarbeiten

Gute Isolierung

Gesund

Sicher, leicht, stark und langlebig

Auswahl an technischen Losungen




Bauen mit Holz

Wenn Architekten und Ingenieure heute hervorstechende
Projekte, wie Briicken oder Regierungsgebaude, Schulen
oder Fabriken entwerfen, greifen sie fur eine moderne
Gestaltung auf Holz zuriick, die aber dennoch ihre Wurzeln
in der Natur hat und die der Umwelt Respekt zollt.

Holz wird immer 6fter fir Wohnhauser, Kindergarten,
Schulen, kirchliche, 6ffentliche, Kultur- und
Ausstellungsgebaude, Hallen und Fabriken, aber auch im
Verkehrswesen fur Briicken, Schallschutzwande, im
Kanalbau und im Lawinenschutzbau eingesetzt.

Die Flexibilitat einer leichten modularen Holzkonstruktion
eignet sich besonders fir Mehrzweckhallen dank ihrer
prompten Adaptierbarkeit.

Holz ist ein hochwertiges Material, es ist leicht, aber doch
von hoher Dichte, mit ausgezeichneten Belastungs- und
Warmedammungseigenschaften, und die Verfugbarkeit einer
groBen Palette an Holzarten, jede mit ihren eigenen
Merkmalen, heiBt, dass Holz den meisten Anforderungen
entspricht.

Eine Holzkonstruktion ist typischerweise charakterisiert
durch eine mehrschichtige Kombination von verschiedenen
Materialien, die zusammen ein Optimum an Stabilitat,
Warme- und Schallddmmung, Feuchtigkeitsisolierung,
Brandschutz und Holzkonservierung ergeben.
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“Das Bauen mit Holz ist die Grundlage fiir zukiinftiges Vorherige Seite

Stiege zur Galerie in der

Energie sparendes Bauen. Holz ist nachhaltig, CO, -
Petajavesi-Kirche, Finnland

neutral und bietet ein Maximum an Ddmmungs- und

Foto von Will Pryce aus dem Buch 'Holzarchitektur'
© Thames and Hudson Ltd, London

Isolierungseigenschaften und schafft somit ein

ausgezeichnetes Raumklima. o -
Gegeniiberliegende Seite links

Ein besonderer Vorteil von Holz ist seine Fahigkeit, und rechts

Die Holzbauweise ist
Bestandteil einer zukinftigen
Energie sparenden Bauweise,

den Energieverbrauch zu senken. Eine
Holzkonstruktion weist einen héheren
Wérmedammungswert als herkdmmliche Bauweisen
selbst bei geringeren Wandstarken auf. Eine mit Holz
gebaute AuBenwand weist auch bei halber Starke
einer Ziegel- oder Betonwand den doppelten
Warmedammungswert auf, zugleich werden dabei die
Kéltebricken, die bei anderen Bauweisen auftreten,
vermieden. Wenn man die steigende Bedeutung von
Energie sparenden Bauweisen berticksichtigt, wird
die Holzkonstruktionsweise in der Zukunft immer

wichtiger werden!

Dipl.-Ing. Markus Julian Mayer (Architekt BDA) und Dipl.-Ing. Cathrin Peters
Rentschler, Miinchen, Deutschland.

Flexibilitat

Dank der Flexibilitat einer Holzkonstruktionsbauweise ist es
leichter, die Ausrichtung eines Baus vor Ort, den
Grundrissplan, die Anzahl der Raume, die Innenausstattung
und die allgemeine Gestaltung zu verandern. Die gute
Warmedammungsfahigkeit von Holz macht es auch méglich,
dass die Wande diinner sein konnen und somit bis zu 10%
mehr Platz gegeniiber anderen Bauweisen frei wird.



Die AuBengestaltung héangt vom persénlichen Geschmack

ab; die Wande konnen mit Holz, Fliesen oder Ziegel
verkleidet bzw. verputzt werden; die Dacher kdnnen mit
Dachziegeln, Schiefer, aus Beton oder Metall gestaltet

werden.

Brandschutz

Im Gegensatz zu vielen anderen Baustoffen hat Holz ein
gutes Brandverhalten, indem es eine verkohlte Oberflache
bildet, die der Innenstruktur Schutz bietet, somit konnen
Holzelemente bei einem Brand intakt und voll
belastungsfahig bleiben.

“Wir glauben an Holz als Baustoff. Es ist eine gute
Wahl, soferne Brandschutz- und
Bauordnungsvorschriften eingehalten wird. Eine
Holzkonstruktion macht uns die Arbeit leichter, weil
sie langer stabil bleibt, langsam und vorhersehbar
brennt. Das Verhalten einer solchen Konstruktion ist
berechenbar und ermdglicht es uns, Tragfahigkeiten
und kritische Punkte im Geb&ude abzuschatzen.
Dank dieser Vorhersehbarkeit kdnnen wir das
Gebaude betreten und den Brand I6schen. Das
Nachgeben einer Holzstruktur ist vorhersehbar,
wiahrend hingegen eine Stahlstruktur plétzlich und
ohne Vorwarnung zusammenfallt. Wir glauben daher,
dass moderne Holzhauser etwas Gutes sind’

Wilfried Haffa, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Rietheim-Weilheim
in Deutschland, deren Einsatzzentrum aus Holz gebaut ist.
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Schalldd@mmung

Moderne Holzh&user erflllen problemlos die
Schallddmmungsvorschriften dank ihres mehrschichtigen
Aufbaus aus verschiedenen Materialien. Sogar noch
strengere Vorschriften konnen mit Hilfe von verschiedenen
Entwurfslésungen erflllt werden.

Langlebigkeit

Bei einem guten Entwurf und korrekter Detailausgestaltung
braucht Bauholz keine chemische Behandlung zur Erhaltung
einer langen Nutzungsdauer. Holz ist bestandig gegentiber
Hitze, Frost, Korrosion und Verschmutzung; der einzige
Faktor, der kontrolliert werden muss, ist die Feuchtigkeit.

Holzkonstruktionsmaterialien werden im Trockenofen auf
vorgegebene Feuchtigkeitsniveaus herunter getrocknet,
wodurch es nicht notwendig ist, Holz fir Innenausbauten
chemisch zu behandeln.

Im AuBenbereich sind Designelemente, wie zum Beispiel
groBe Dachuberhange und ein ausreichender Abstand
zwischen Holz und Boden wichtig. Holzfassaden sind keinen
Lasten ausgesetzt und brauchen daher keine Behandlung.
Es kann jedoch eine langere Nutzungsdauer erzielt werden,
indem man wéarmebehandeltes Holz, spezielle Holzsorten
oder Anstriche verwendet.
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Holzverkleidungen
Die Architekten greifen immer auf Holz als Verkleidung bei

Renovierungen sowie auch bei Neubauten zuriick, um ein
modernes, aber dennoch natirliches Aussehen und damit
zeitlose Eleganz und Einfachheit zu erzielen.

Abgesehen von den asthetischen Vorteilen bewirkt das
leichte Gewicht einer Holzverkleidung einfache Handhabung
und Transport. Bei der Verwendung in Kombination mit
Isoliermaterialien halt man damit Ziegelwande frostfrei,
reduziert die Heizkosten und schafft ein behaglicheres

Innenleben.

Holzverkleidungen konnen auf jeder AuBenwand aus Holz,
Beton oder Ziegel angebracht werden und erfreuen sich
groBer Beliebtheit sowohl im Industriebau, bei 6ffentlichen
Gebauden und im privaten Wohnbau.

Holzfenster

Heutzutage sind Holzfenster oft hochtechnische
Komponenten, die den anspruchsvollsten Warmedammungs-
und Sicherheitsvorschriften genligen, geringe Wartung
erfordern und eine lange Lebensdauer aufweisen.

Holzfenster bieten vielfaltige Vorteile: sie schauen gut aus,
sie konnen in einer Vielzahl von Farben und Designs geliefert
werden, sie haben bessere Warmedammungswerte, sie sind
bestandig gegen Kaltebriicken, sie kdnnen, wenn beschadigt
wieder repariert werden und sie sind aus nachhaltigen
Werkstoffen gefertigt.

Oben links

Verkleidungen erfreuen sich bei
Wohn- und Birobauten einer
immer groBeren Beliebtheit.
Dieses Gebaude ist mit
warmebehandeltem
ThermoHolz® verkleidet.

Oben rechts

Holzfenster erfiillen die
anspruchvollsten
Warmedammungs- und
Sicherheitsanforderungen.

Kindrochet Lodge, Perthshire © Wood Awards
2005

Gegeniiberliegende Seite oben
links

Holzhauser konnen gemaRB den
neuesten
Energiesparechnologien gebaut
werden.

Gegeniiberliegende Seite oben
rechts

Holz hat eine hohe
Bestéandigkeit gegentiber
Chemikalien.

Bild der Solemar-Meerwasserbader in Bad
Durrheim, Deutschland



Hausbautechnologie
Hauser aus Holz sind nicht nur sehr wirtschaftlich und

umweltfreundlich, sie bieten auch die beste Méglichkeit zur
Anwendung von modernen Technologien wie
Bellftungssteuerung und Entliftung, Warmerlickgewinnung
und Solaranlagen. Vieles davon wird heute schon
standardmé&Big eingesetzt.

Holz bei der Renovierung von alten
Gebaduden

Holz und Holzwerkstoffe bieten viele Vorteile bei der
Renovierung von alten Gebauden, wobei, abgesehen von
ihrem asthetischen Wert, der wichtigste Vorteil die leichte
Handhabung ist. Holzteile bendtigen im Allgemeinen keine
komplizierten Hebevorrichtungen, sie sind leicht anzubringen
und einzubauen. Dank der guten Warmedammungs- und
Feuchtigkeitskontrolleigenschaften von Holz kann man
behaglich wohnen, gleichzeitig ist es relativ glinstig, und dank
seiner langen Lebensdauer ist es wirklich kostenattraktiv.




Wohnen mit Holz

=

Eine gesunde Investition

Hauser aus Holz kdnnen leicht erbaut und erweitert werden,
sie erfordern geringe Betriebs- und Wartungskosten im
Laufe ihrer langen Lebensdauer. Eine Studie tber die
gesamten Lebensdauerkosten, die 2002 vom Lehrstuhl fir
Stahl- und Holzbau an der Universitét Leipzig in Deutschland
durchgefihrt wurde, zeigte, dass professionell geplante und
gebaute Holzhduser eine ebenso gute Investition wie jede
andere sind.

Heute betragt die durchschnittliche Nutzungsdauer eines
Holzhauses zwischen 80 und 100 Jahre, einige Baufirmen
garantieren sogar 125 Jahre. In Wirklichkeit kénnen
Holzhauser mehrere Hundert Jahre alt werden, wie es viele
mittelalterliche Bauten beispielhaft bezeugen.

Die Wartungskosten fiir Holzhauser sind nicht hoher als die
fir andere Bauten. Holzfassaden mit oder ohne
Oberflachenanstrich erfordern nur eine ordnungsgeméaBe
Instandhaltung.



Oben

Holz ist ein idealer Baustoff fur
Dachbodenausbauten.

Unten

Farbiges Temperaturprofil eines
Boden-Wand-Details

INFORMATIONSDIENST HOLZ hh 3 2 2
Holzbau und die Energieeinsparverordnung;
Univ.-Prof. Dr-Ing. Gerd Hauser et al

Gegeniberliegende Seite

Diese Fischerhauser in Bergen,
Norwegen, wurden im 19,
Jahrhundert erbaut.

Foto von Will Pryce aus dem Buch ‘Holzarchitektur'
© Thames and Hudson Ltd, London

Anpassung an neue Bedlrfnisse
Es muss mdglich sein, dass sich ein Haus wahrend der

verschiedenen Lebensphasen seiner Bewohner Anderungen
und Umbauwiinschen anpassen kann.

Dank der leichtgewichtigen und modularen Struktur eines
Holzhauses sind Dachbodenausbauten, Aufstockung und
Zubauten, die Entfernung von Wanden oder eine einfache
Modernisierung einfach und unkompliziert zu handhaben,
zusétzlich bedeutet die in Holzkonstruktionen verwendete
Trockenflllung weniger Abfall und Feuchtigkeit.

In vielen Fallen ist ein Dachbodenausbau nur mit Holz
moglich, wo das geringe Nettogewicht und die
auBergewohnliche Festigkeit der Holzelemente eine
passende Tragféhigkeit auch Uber weite Spannen
gewahrleisten.

Mit Hilfe einer Holzkonstruktion verringern sich die
Bauzeiten flir Zubauten, und das geringe Gewicht von
Holzelementen macht es moglich, dass diese auch an
Baustellen geliefert werden kdnnen, die nur schwer
zugéanglich sind.

Bei richtiger Planung kénnen nicht nur Fenster und Tiren,
sondern auch viele andere Hauseinbauten in der

Fertigungsphase integriert werden.

GroBerer Komfort, niedrigere Rechnungen
Holzh&user geben den Standard fir die Warmeddmmung
vor, da die Zellstruktur von Holz diesem nattirliche
Warmedammungseigenschaften verleiht, die besser als bei
jedem anderen Baustoff sind. Holz halt im Winter die Kalte

und im Sommer die Hitze fern.

Holzhéuser, die standardméaBig gebaut werden, erfiillen
problemlos die Warmedammungsvorschriften. Mit
zusatzlicher Isolierung kann man Niedrig- oder sogar
Nullenergiehauser damit herstellen. Kleiner dimensionierte
Heizanlagen bedeuten signifikant niedrigere Heizkosten.
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Holz ist ein natirlicher Schmuck im Inneren des Hauses
sowohl praktisch als auch asthetisch gesehen und nichts ist
so zeitlos und verschafft ein solches Gefihl der
Behaglichkeit wie Holz

Holztéfelungen

Holztafelungen im modernen oder traditionellen Design,
bemalt, gestrichen oder Natur geben einem Raum Charakter
und decken zugleich Mangel ab, verbessern die Isolierung,
gleichen die Feuchtigkeit aus und stellen eine robuste und
wartungsfreie Oberflache dar. Je lter sie sind, desto
schoner und charaktervoller werden sie.

Decken

Holzverkleidungen erfreuen sich besonderer Beliebtheit fir
Decken, wenn es darum geht, UnregelméaBigkeiten
abzudecken, die Wartung gering zu halten, die Montage von
Beleuchtungs- und Beluftungssystem zu vereinfachen.

Boden

Holzbdden sind schon, praktisch, dauerhaft und wertvoll. Sie
sind belastungsfahig, flihlen sich warm an und sind
komfortabel. Sie schitzen vor statischer Aufladung, bieten
Hausstaubmilben keinen Unterschlupf, und sind
feuchtigkeitsregulierend.
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Mobel

Mobel aus Holz vereinen in sich zeitlose Schénheit und

Robustheit, unabhangig davon, ob sie modern, klassisch oder
rustikal gestaltet sind, ob es sich um handgefertigte Objekte
aus exotischen Harthdlzern oder massengefertigte Stlicke
aus Weichholzern handelt, sie alle stellen hochwertige Waren
fur die Erzeugerindustrie dar.

Dank der Festigkeit, des geringen Gewichts und der
Stabilitat von Holz sind Holzmdbel auBergewdhnlich
langlebig und altern wirdevoll.

Gesundes Wohnen

Holz schafft einen natirlichen und gesunden Wohnkomfort.
Es ist leicht zu reinigen, mit Holz kann man ein optimales
Feuchtigkeitsniveau halten, man kann damit Raume
schneller erwarmen und die Kondenswasserbildung auf ein
Minimum reduzieren.

Holz im Garten

Die Tradition, Garten mit Holzzaunen zu umgeben und
AuBenanlagen aus Holz herzustellen, ist Jahrhunderte alt.
Holz ist noch immer das Material fir moderne Garten.

Es ist billig, leicht zu transportieren, einfach zu handhaben
und fugt sich auf natlrliche Weise in die Landschaft und
den Garten ein. Die Moglichkeiten sind endlos, angefangen
von Zaunen und Terrassendecks, Pergolas und Pagoden,
Pflanzhausern bis hin zu Glash&ausern.

Oben

Holz fugt sich auf natirliche
Weise in die Landschaft und
den Garten ein.

Gegenlberliegende Seite oben

Holz schafft eine behagliche
Atmosphare in einem trendigen
Schlafzimmer im Dachgeschoss.
Abbildung © Ake E:son Lindman

Gegeniiberliegende Seite links

Kamine halten Schritt mit
moderner Technologie.



Heizen mit Holz

In den letzten Jahrzehnten hat das Waldwachstum den
Holzeinschlag betrachtlich Gberstiegen. Es ist nicht nur aus
Umweltgriinden sinnvoll, mehr von diesem erneuerbaren
Energietrager einzusetzen, es ist auch immer mehr aus
wirtschaftlichen Griinden angebracht, da Holz relativ
preisstabil ist. Moderne Holzheizanlagen sowie auch offene

Kamine erfillen heute die neuesten Anforderungen an

Energie- und Heiztechnologie.

Holz und Chemikalien

Die Verarbeitungs- und Veredelungstechnologien flr Holz

erfordern den Einsatz von Chemikalien in Form von Klebern,
Farben und Anstrichen und auch von Produkten zur
Verbesserung der biologischen Haltbarkeit und

Feuchtigkeitsbesténdigkeit von Holz.

Die Anwendung von Holzkonservierungsmitteln erfolgt unter
sehr strenger Kontrolle und erfillt die jeweiligen
europaischen und nationalen Vorschriften. Druckbehandeltes
Holz zum Einsatz im Bauwesen und viele sonstige Zwecke
weist eine langere Lebensdauer auf und bietet eine gute
umweltbewusste Alternative zu nicht erneuerbaren

Materialien auf.

Formaldehyd ist eine einfache, aber wesentliche organische
Substanz, die in den meisten Lebensformen, einschlieBlich
im Menschen vorkommt. Es ist natirlich in Spuren
vorhanden und wird auch in formaldehydhéltigen Harzen bei
der Herstellung von allgemein gebrauchten Holzprodukten
eingesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen
Grenzwert fir die Konzentration von Formaldehyd in der
Raumlust von maximal 0,1 mg/m? Umfangreiche
Raumluftstudien bestatigen, dass der Gehalt an
Formaldehyd in europdischen Haushalten durchschnittlich
nur ein Drittel der Richtlinie ausmacht. Der Grenzwert fur die
strengste Formaldehydklasse (E1) in den europaischen
Normen fiir Holzprodukte steht in direkter Verbindung mit
der WHO-Richtlinie. Die Verwendung von Formaldehyd stellt
sicher, dass hochqualitative Holzprodukte zu erschwinglichen
Preisen hergestellt werden.
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Die Industrie:
Daten und Fakten

Mehr als 3 Millionen Personen beschaftigt.
Jahresumsatz von € 226 000 Millionen.

Die Baubranche weist ein starkes Wachstum auf.
Die neuen Mitgliedslander eréffnen neue Chancen.
Europa ist weltweit der groBte Mobelhersteller.

Die Industrie setzt alles daran, um Holz zu fordern.




Branchenbedeutung

Schlisselmerkmale

Ein Motor fiir die globale Wirtschaft

Die Holz verarbeitende Industrie ist ein bedeutender
Arbeitgeber in vielen Mitgliedsstaaten der Européischen
Union und z3hlt zu den 3 Topbranchen in Osterreich,
Finnland, Portugal und Schweden.

Eine Wohlstand schaffende Branche in Europa

Die Holz verarbeitende Industrie stellt Arbeitsplatze fir mehr
als 3 Millionen Personen in den 25 EU-Mitgliedslandern zur

Verfigung. Wie alle traditionellen Industriebranchen spielt sie
eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Lissaboner Ziele,

denen zufolge die EU zur wettbewerbsfahigsten Region der

Erde werden soll.

Ein Beitrag zur ldndlichen Entwicklung

Die Betriebe sind oft in entlegenen, weniger
industrialisierten oder entwickelten Gebieten angesiedelt,
was einen wichtigen Beitrag fur die Wirtschaft in landlichen
Gebieten ausmacht.

Eine diversifizierte Branche

Die Branche umfasst ein breites Betatigungsfeld,
angefangen von der Sage- und Hobelbearbeitung sowie
Verpressung bis hin zur Produktion von Platten, Paneelen
und Furnieren; von Bauprodukten bis hin zu
Zimmereiprodukten; von Paletten und Verpackungsmaterial
bis zu Mobeln.
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Klein- und Mittelbetriebe (KMUs)

Die Unternehmen der Holz verarbeitenden Industrie sind
zumeist KMUs mit nur einigen wenigen GroBkonzernen, was
typisch fur die Weichholz-, Sage-, Platten- und
Parkettbranche ist, die europaweit oder international tétig ist.

In den 25 EU-Mitgliedslandern wird die Gesamtanzahl von
Holz verarbeitenden Betrieben auf 186 000 und die der
Mébelproduzenten auf 139 000 geschatzt.

Vertretung durch den CEl-Bois

Die Branche wird auf européischer und internationaler
Ebene durch den CEI-Bois, den européischen Verband der
Holz verarbeitenden Industrie vertreten. Der CEI-Bois
umfasst nationale als auch europaische Verbénde, die die
verschiedenen Branchen der Holz verarbeitende Industrie
vertreten. Der CEI-Bois z&hlt unter seinen Mitgliedern 8
européische (Subbranchen-) Verbande und 25 Verbande aus
21 europdischen Landern.

Die Holz verarbeitenden Industriesektoren in den 25
EU-Mitgliedslandern

Mobel

Sonstige

5%

Verpackungsmaterial
4%

Baukomponenten
Séagewerke,
Hobelwerke,
Holzbearbeitung

12%

Holzwerkstoffplatten

Unten

Die Bedeutung der
verschiedenen Branchen der
Holz verarbeitenden Industrie in
den 25 EU-Mitgliedslandern
nach Produktionswert—
Gesamtwert € 226 000
Millionen mit einer
durchschnittlichen
Wachstumsrate von 1,7%.

Gegenliberliegende Seite oben
links

Beschéaftigung nach
Industriebranche in

15 EU-Mitgliedslandern und
25-Mitgliedslandern, 2004

Berechnungen nach EUROSTAT und CEI-Bois

Gegenlberliegende Seite oben
rechts

Automatisierung in einer Fabrik
Gegeniiberliegende Seite unten

Die Herstellung eines
gebogenen Tragers aus
Brettschichtholz



Beschaftigung in der EU nach Branche

Beschaftigung in 16 EU-Mitgliedslandern (x 1 000)
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Branchenwert

Unten

Produktionswert nach
EU-Mitgliedsland

Gegeniberliegende Seite oben
rechts

Der Umsatz der Holz
verarbeitenden Industrie in 25
EU-Mitgliedslandern betrug
insgesamt € 226 000 Millionen

Gegenuberliegende Seite oben
links

Jeweilige Branchenbedeutung

Der Umsatz der Holz verarbeitenden Industrie in den 25 EU-
Mitgliedslandern betrug insgesamt mehr als € 226 000
Millionen.

Die Halfte davon entfallt auf den Mobelsektor und die zweite
Halfte auf den Holz verarbeitenden Sektor mit einer
Rekordsumme von € 111 600 Millionen.

Die Herstellung in der EU wird von Italien und Deutschland
dominiert, wobei Italien Deutschland 2002 Uberholt hat.
Frankreich ist leicht abgeschlagen an dritter Stelle, gleich
dahinter GroBbritannien und Spanien.

Innerhalb der neuen Mitgliedslander zeigt sich ein etwas
anderes Bild. Die Holz verarbeitende Industrie ist viele Jahre
vorherrschend gewesen, seit 2004 wird diese Branche aber
von einer stark wachsenden Mobelbranche verdrangt, die
fast 48% der Gesamtbranche einnimmt.

Heute stellen sie 9% bzw. € 20 800 Millionen des
gesamten Branchenumsatzes in den 25 EU-Mitglieds-
landern dar.

Uber 46% davon stammen aus Polen, gefolgt von der
Tschechischen Republik mit 19%, und aus Lettland und

in den neuen Mitgliedslandern Ungarn mit je iiber 6%.

Gegenuberliegende Seite oben

Komplexe Formen kénnen
unter Einsatz von Ingenieurholz
hergestellt werden.

Produktion Wert/EU
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Jeweilige Branchenbedeutung in den neuen
Mitgliedslandern

Prozentueller Anteil Holzverarbeitung

0 20 40 60 80 100
Lettland 88%
Estland
Ungarn
Tschechische Republik
Slowakische Republik 63%
Slowenien 59%
0 20 40 60 80 100

Prozentueller Anteil M6belbranche
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Die baltischen Staaten verzeichneten im Zeitraum 2000 -
2004 Wachstumsraten zwischen 42 und 101% und auch in
den kommenden Jahren werden hohe Wachstumsraten
erwartet. Weiters wuchs die Holz verarbeitende Industrie im
selben Zeitraum um mehr als 50% in der Slowakischen
Republik, Slowenien und der Tschechischen Republik und
zwar hauptsachlich wegen der boomenden Mobelbranche.
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Industriebranchen

Die Baubranche

Das Abschneiden der Holz verarbeitende Industrie, und
damit auch des Mébelsektors hangt im héchsten MaBe von
der Entwicklung der Bauindustrie ab, da die Mehrzahl der
Produkte, die von der europaischen Holz verarbeitenden
Industrie hergestellt wird, im Bausektor landen, sei es fur
Bau- oder andere Zwecke oder zur Inneneinrichtung wie z.B.
als Mébel. Die Branche leistet daher einen signifikanten
Beitrag zu einem Bausegment, das durchschnittlich 12% —
14% des Bruttoinlandsprodukts der EU-Mitgliedslander
darstellt.

Insgesamt ist nur ein geringes Wachstum durch Neubauten
in Westeuropa zu erwarten, wahrend das meiste aus
Osteuropa und aus Reparaturen, Wartung und
Instandsetzung stammt, das derzeit rund 50% des privaten
Wohnbaus und 40% des Industrie- und 6ffentlichen
Bauwesens in Westeuropa; bzw. 35% und 25% in
Osteuropa ausmachen.

Der Anteil an Holzrahmenkonstruktionen im privaten
Wohnbau steigt standig, insbesondere in Mitteleuropa und in
GroBbritannien, wo man erwartet, dass Hauser in
Holzrahmenkonstruktionsweise bis 2010 um 30 000 bis

60 000 in Westeuropa, wo deren Marktanteil ca. 7% betragt,
und um 3 000 bis 6 000 in Osteuropa, wo deren
Marktanteil nahe 3% liegt, zunehmen werden.

Das Ungleichgewicht zwischen dem Bauvolumenzuwachs in

West- und Osteuropa wird sich voraussichtlich noch
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vergréBern, wobei fir Westeuropa ein Zuwachs von nur 5%
bis 2007, im Gegensatz zu den 22% in Osteuropa
vorhergesehen ist. Osteuropa wird weiterhin fur
auslandische Investoren attraktiv bleiben, da die
Mitgliedschaft zur EU weniger Birokratie und glinstige
Handelsvoraussetzungen mit anderen Mitgliedslandern
bedeutet.
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Oben links

Der Mobelbranche in der EU
erwirtschaftet einen Umsatz von
€115 000 Millionen und
wachst durchschnittlich um
1,8% pro Jahr.

Oben rechts

Die Sageindustrie investiert in
neue Technologien.

Gegenliberliegende Seite

Bis 2010 werden
voraussichtlich 33 000 —

66 000 zusatzliche Hauser in
Holzrahmenkonstruktionsweise
in Europa gebaut.

Die Mobelindustrie

Jahrlich erwirtschaft die Branche weltweit einen Umsatz von
€ 275 Milliarden. Von den acht wichtigsten weltweiten
Maébelherstellern (USA, China, ltalien, Deutschland, Japan,
Kanada, GB und Frankreich) sind vier in Europa angesiedelt,
die zusammen 27% der gesamten Weltproduktion und fast
die Halfte der gesamten Weltexporte ausmachen.

Europa ist noch immer weltweit der gréBte Mébelhersteller,
die Importe in die EU sind seit 2000 um mehr als 27% auf
lber € 46 000 Millionen im Jahr 2005 gestiegen. Im Laufe
der letzten drei Jahre haben die Mobelimporte einen
zweistelligen Zuwachs verzeichnet. China ist dabei, rasant
neue Marktanteile zu gewinnen, wahrend hingegen die USA
immer weniger Mobel in die Europaische Union exportieren.

Die Branche verwendet einen groBen Anteil an
Holzwerkstoffplatten, ist aber auch ein wichtiger Abnehmer
von S&geholz, speziell Hartholz. Die Entwicklung der
europaischen Holz verarbeitenden Industrie ist eng mit der
Mobelbranche verbunden.

In Landern wie Frankreich, Italien und Spanien besteht die
Mobelbranche hauptséchlich aus kleinen
Handwerksrunternehmen, wéahrend hingegen die deutschen
Hersteller groBer sind und auf industrieller Basis arbeiten,
wobei die Halfte von ihnen mehr als 300 Mitarbeiter haben.
Innerhalb der neuen EU-Mitgliedsstaaten gewinnt die
Mobelindustrie rasch an Bedeutung.

Neue Technologien
Die Holz verarbeitende Industrie in Westeuropa muss mit

den hochsten Rohstoff- und Personalkosten der Welt leben,
sie ist daher gezwungen, fortschrittlichste Technologien
einzusetzen, um wettbewerbsfahig und profitabel zu bleiben.
Die technologischen Fortschritte sind jedoch nicht nur auf
die Verarbeitung allein beschréankt. Funktionen wie Logistik,
Transport, Beschaffung, usw. haben allen von der
technischen Entwicklung profitiert und sowohl die
mengenmaBige als auch die qualitative
Wettbewerbsfahigkeit der Branche gesteigert.

Die technische Entwicklung wurde von den wichtigsten
Exporteuren wie Finnland und Schweden angefiihrt, und
wurde nun auch von der Sageindustrie stark Gbernommen,
was zu Kosteneinsparungen und zur Entwicklung von
Produkten mit einem hoheren Mehrwert geflhrt hat.

Bei den MDF-, OSB- und Spanplattenherstellern ist die
wichtigste technische Entwicklung in den letzten
Jahrzehnten die kontinuierliche Presstechnologie gewesen,
mit der die Produktionskosten drastisch durch
Serienfertigung und eine verbesserte Verfahrenskontrolle

gesenkt wurden.

Da die Arbeit eine der groBten Kostenkomponenten im
Zimmereiwesen und in der Mobelbranche ist, mussten die
européischen Hersteller CAD-Technologien und Verfahren
einsetzen, und haben so den Schwerpunkt von der
Rohverarbeitung von Holz auf die Veredelung und den
Zusammenbau von Produkten gelegt.
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Holzprodukte

Sageholz

Der Sageholz-Subsektor reprasentiert 12% der gesamten
Holz verarbeitenden Industrie in den 25 EU-Landern mit
einer jahrlichen Produktion von rund 91 Millionen m?

(€ 27 600 Millionen) aus 9 000 Unternehmen mit 268
000 Mitarbeitern.

Sageholzprodukte werden hauptséchlich in der Industrie und
im Bauwesen als Baukomponenten (Holzrahmen,
Bodenbeldge, Bodenplanken, Zimmereiarbeiten usw.), und im
Privatbereich fur Holztafelungen, Einbauten, Mobel und
Verkleidungen verwendet.

Weichholzverbrauch

Bauwesen

Sonstige
8%

Verpackung
19%

Garten und Brettschichtholz

Z3une 2%
5% Zimmereiprodukte
Kanten verleimte 1%
Platten Profile
2%
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Sageholz aus Nadelholz

Die Branche konsolidiert sich. Die Top Ten unter den
Produzenten, typischerweise multinationale
Holzproduktunternehmen steigerten ihren Marktanteil von
15% im Jahr 1995 auf 25% im Jahr 2004.

Sdgeholz aus Laubholz

Die Produktion in den 25 EU-Mitgliedslandern nahm in den
letzten Jahren um betrachtliche 6,7%, angefihrt von
Frankreich, zu, wahrend die Nachfrage um 5,2%, dank eines
verstarkten Wohnbaubedarfs stieg.

Dieser Branchenzweig ist relativ fragmentiert und umfasst
eine groBe Anzahl an kleineren Unternehmen. Die
Produktion erfolgt auf lokaler, regionaler oder nationaler
Ebene und macht sich die Nischen aufgrund lokaler
Waldressourcen oder —markte zunutze, kann aber dennoch
einen Zuwachs der internationalen Umsétze verzeichnen. Die
Branchenkonsolidierung ist gering, auch wenn eine
Einbindung in die sekundére Holzverarbeitung signifikant ist
und spezifischen Markterfordernissen dient.

Links

Geschétzter Verbrauch von
Ségeweichholz in den in
wichtigsten Importlandern in
Europa.

Zahlen fur GB, Frankreich,
Spanien, Italien, Deutschland,
Niederlande, aber typisch fir
viele andere Lander.

Jaakko Poyry Consulting

Gegenlberliegende Seite oben
links

Séageholz stellt 12% der Holz
verarbeitenden Industrie in den
25 EU-Mitgliedslandern dar.

Gegenlberliegende Seite oben
Mitte

Die Parkettenproduktion ist in
den letzten 15 Jahren standig
gestiegen.

Gegeniiberliegende Seite unten
Die Zimmereibranche hat in 15
EU-Mitgliedslandern einen

Jahresumsatz von € 12 000
Millionen.



Parkett

Die Mitglieder der Europaischen Foderation der
Parkettindustrie (FEP) produzieren nahezu 100 Millionen m?
Parkett (Vollholz und Mehrschicht) pro Jahr. Die Produktion
ist in den letzten 15 Jahren standig gewachsen und die
europaischen Produzenten sind weltweit in der

Produktentwicklung und Innovation fiihrend.

Westeuropa beansprucht tiber 90% des gesamten
européischen Parkettverbrauchs mit den gréBten Markten in
Deutschland, Spanien und ltalien. Zusatzlich soll der
Gesamtverbrauch in Osteuropa bis 2010 steigen und somit
einen groBeren Anteil am europaischen Verbrauch in Folge
der raschen Zunahme von Renovierungs- und

Bautéatigkeiten einnehmen.

Obwohl die Parkettindustrie die Konsolidierung der
sekundaren Holzproduktindustrien vorantreibt, betragt der
Marktanteil der b flihrenden Unternehmen noch immer nur
35%.

Zimmereiarbeiten

Die Zimmereiarbeiten umfassen im Bauwesen alle
Anfertigungen wie Turen, Fenster, Dachstreben, usw. Die
Branche zahlt ca. 24 000 Unternehmen in 15 EU-
Mitgliedslandern mit 250 000 Beschéftigten und einem
jéhrlichen Umsatz von € 12 000 Millionen. Obwohl die
Mehrheit der Unternehmen KMUs sind, besteht eine

Tendenz zur Konsolidierung.
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Die Subbranchen innerhalb der
Holzwerkstoffplattenindustrie

Mehrschichtplatten
(Sperrholz & OSB)

Spanplatten

Faserplatten
(MDF, Hartfaserplatten,
Weichfaserplatten, usw.)

Holzwerkstoffplatten

Die Holzwerkstoffindustrie ist eine wichtige Subbranche, die
9% ausmacht bzw. € 20 Milliarden der gesamten
Branchenproduktion mit ca. 80 000 Beschéftigen innerhalb
der EU erwirtschaftet.

Holzwerkstoffe werden als Zwischenprodukte in einer
Vielzahl von Anwendungen in der Mébelindustrie, der
Bauindustrie (einschlieBlich Bodenbelagen), der
Verpackungsindustrie oder als Hobbyprodukte verwendet.

Die wichtigsten Endverbraucher von Sperrholz und OSB sind
das Bauwesen und die Verpackungsindustrie, wobei
Sperrholz auch in Nischenmarkten wie im Transportwesen,
im Bootsbau und bei der Herstellung von Musikinstrumenten
Verwendung findet.

Die Mobelindustrie ist der Hauptabnehmer von Spanplatten
(46%), Laminatboden sind ein boomender Markt fir
MDF-Platten und machen bereits mehr als 45% aller
Anwendungen aus. Laminatbdden sind Giberhaupt der am
schnellsten wachsende Produktbereich in der Holz
verarbeitenden Industrie.
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Dank des starken Wachstums und der Konsolidierung
zwischen den westeuropéischen Herstellern von
Holzwerkstoffplatten (Spanplatten, MDF und OSB) ist die
Produktion auf einige wenige Weltmarkt beherrschende
multinationale Unternehmen konzentriert. Diese
Unternehmen verlagern zunehmend ihre Produktion nach
Osteuropa und weiten dort ihre Markte aus, wobei sie von
der billigen Produktion und den wachsenden Markten
profitieren. Dieses Wachstum ist teilweise durch die
Verlagerung der sekundéren Holverarbeitung von West-
nach Ostteuropa bedingt.

Sperrholz und Hartfaserplattenhersteller sind erst jetzt auf

dem Wege der Konsolidierung.

Oben

Die Subbranchen innerhalb de
Holzwerkstoffplattenbranche

Unten
Spanplatten, MDF, LVL, OSB

Gegenlberliegende Seite oben
links

Uber 350 Millionen Paletten
werden jahrlich in Europa
produziert.

Gegeniiberliegende Seite oben
rechts

LVL-Balken und -Trager
Gegenlberliegende Seite unten

Gegeniiberliegende Seite oben

Brettschichtholztrager in der
neuen Fakultat fir
Erziehungswissenschaften,
Cambridge University, GB

Foto mit freundlicher Genehmigung vom Wood
Awards 2005



Konstruktionslésungen

Ingenieurholzprodukte einschlieBlich Leimbindern, |-joists
und LVL (Furnierschichtholz) stellen eine echte Konkurrenz
zu Beton- und Stahltragern dar und werden immer haufiger
von Archtitekten beim Bauen insbesondere bei GroBbauten
wie Briicken, Sporthallen und Universitatsgebauden
eingesetzt, wahrend hochwertige, mangelfreie Produkte wie
keilverzinktes und spannungsfreies Holz in der
Zimmereiindustrie sehr beliebt ist. Die Jahresproduktion
betragt ca. 2,5 Millionen m?, wovon Brettschichtholz 2,3

Millionen m® ausmacht.

GroBe, multinationale Unternehmen, die in internationalen
Markten tatig sind, beherrschen zunehmend diesen
Subsektor besonders bei LVL und I-Joists.

Paletten und Verpackungsmaterial
Rund 20% des gesamten Holzverbrauchs in Europa geht fir

Holzpaletten und Verpackungsmaterial auf. Jahrlich werden
uber 350 Millionen Holzpaletten in Europa produziert. Diese
Branche stellt 3% der Holz verarbeitenden Industrie in der
EU mit 3 000 Unternehmen und ca. 50 000 Beschaftigten
dar.

Die Produktion in Europa ist noch immer auf eine groe
Anzahl von Klein- und Mittelunternehmen, die auf nationaler
Ebene tatig sind, zersplittert. Aufgrund der Standardisierung
und des Handels innerhalb der Eurozone beginnen einige

GroBgruppierungen auf internationaler Ebene zu operieren.




FOorderungs- und
Forschungsinitiativen

FTP und sonstige Forschungstatigkeiten

Der Europaische Verband der holzverarbeitenden Industrien
(CEI-Bois), der Zentralverband der européischen
Waldbesitzer (CEPF) und der Verband der européischen
Papierindustrie (CEPI) haben ein Projekt ausgearbeitet, um
eine Technologieplattform fiir die Holz verarbeitende
Industrie einzurichten (FTP). FTP ist ein von der Industrie
gefordertes Projekt mit dem Ziel, eine Forschungs- und
Entwicklungs-Roadmap fiir die Zukunft der Branche
auszuarbeiten und zu implementieren. Es wird von einer
Vielzahl von verschiedenen Akteuren unterstutzt.

Um die Ziele der Holz verarbeitenden Industrie im Rahmen
der ‘Vision 2030’ zu erzielen, werden sieben
Forschungsprioritaten bei der FTP Strategic Research
Agenda (SRA) im Vordergrund stehen. SRA ist das erste
Forschungsprogramm, an welchem alle relevanten
europaischen Netze und Industrieinitiativen unter
Sicherstellung der geographischen Ausgewogenheit

eingebunden sein werden.

Die Arbeit im Rahmen des FTP ist eine Voraussetzung fir
das Rahmenprogramm 7 (FP7) der Européischen
Kommission, welches von 2007 bis 2013 laufen wird.
Technologieplattformen sind die ,\Hauptkanale’ fur
spezifische Beitrage zu den Arbeitsprogrammen und fur die
Kooperation mit der Européischen Kommission im jeweiligen
Bereich.
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EFORWOOD

EFORWOOQD ist ein jungst gestartetes européisches ko-
operatives Forschungsprojekt tber Nachhaltigkeit in der
Holz verarbeitenden Industrie. Es zielt zur Erarbeitung von
Mechanismen ab, wie man den Beitrag von Holz zu einer
nachhaltien Entwicklung bewerten kann. Das Projekt
umfasst die gesamte europdische Wertschopfungskette vom
Forstwesen bis zur industriellen Fertigung, Verbrauch und
Recycling von Materialien und Produkten.

EFORWOOD wird mit einem Budget von € 20 Millionen
ausgestattet sein und vier Jahre lang unter der Beteiligung
von 38 Organisationen aus 21 Landern laufen. Das ist das
erste Projekt der gesamten europaischen Holz
verarbeitenden Industrie, das von der Européischen
Kommission finanziert wird, die mit € 13 Millionen zum
Budget beitragen wird.

Europaische Holzinitiative

Bei den Exporten in Méarkte wie Asien sind die europaischen
Produzenten einer starken Konkurrenz aus Nordamerika
ausgesetzt, die dank der finanziellen Unterstitzung, die sie
bekommt, stark in die Entwicklung von Standards und die
Produktwerbung investieren kann.

Die Europaische Holzinitiative wurde eingerichtet, damit die
Unternehmen in China und Japan konkurrenzfahig sind.

Gegeniiberliegende Seite oben
Zeitschrift Building Europe
Gegeniiberliegende Seite unten

Die Europaische Holzinitiative
wurde gestartet, damit
Unternehmen in China und
Japan konkurrenzfahig sind.



Aktivitaten der europaischen Institutionen
1995 wurde beschlossen, innerhalb der Generaldirektion
Unternehmen eine Einheit fir die Holz verarbeitende Industrie
einzurichten. Diese Einheit ist maBgeblich fur die Verfolgung
aller Entwicklungen in der Branche und stellt sicher, dass die
Branche innerhalb der EU-Kommissionsstellen angehort

wird.

COST

COST-Tatigkeiten (Europaische Zusammenarbeit im Bereich
der wissenschaftlichen und technischen Forschung), die zum
GroBteil von der EU finanziert werden, erfolgten urspriinglich
unter der Teilnahme von akademischen Wissenschaftern,
gehen aber nun allméhlich auf die Industriepartner Gber. Der
Fachausschuss fur Walder und Forstprodukte bietet der
Branche ein schlagkraftiges Forum als Treffpunkt mit der
Wissenschaft.

Kommunikation und Kampagnen zur
Férderung von Holz

Einige EU-Mitgliedslander haben in nationale
Holzférderungskampagnen invenstiert. Diesen hat sich nun
eine Reihe von pan-européischen Projekten zur Férderung
von Holz in Europa, aber auch in Markten der Dritten Welt,
wie z.B. Asien angeschlossen.

Quelle: www.europaischeHolz.org

Roadmap 2010

Unter der Schirmherrschaft des CEI-Bois ist dies das erste
Strategieprojekt der Branche, damit Holz und Holzprodukte
bis 2010 zum fiihrenden Material beim Roh- und
Innenausbau werden. Das Programm umfasst Lobbying,
Promotion, R&D und Schulung.
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Begriffsdefinitionen

Sageholzprodukte

Hauptsachlich eingesetzt in der Industrie und am Rohbau, wie z.B. als
Baukomponenten (Holzrahmen, Bodenbeldge, Bodenplanken, Tischlerei- und
Zimmereiarbeiten, usw.) und im Innenausbau fiir Vertafelungen, Einbauten, Mébel und
Endausbauten.

Brettschichtholz (Glulam)

Ein Mehrschichtprodukt, das durch Verleimen von einzelnen Holzschichten unter
kontrollierten Bedingungen hergestellt wird. Optisch ansprechend und Uber weite
Spannen belastungsfahig wird Brettschichtholz zunehmend als gestalterisches
Element und als Baustoff fur Saulen und Trager verwendet sowie haufig fir gebogene
Teile, die Biege- und Druckbelastungen ausgesetzt sind.

I-Joists
Ein I-Joist sieht wie ein groB geschriebenes "I" aus und besteht aus einer oberen und
unteren Deckplatte aus Sageholz oder LVL und einer Holzbahn (dem senkrechten

Stiick) aus Sperrholz oder OSB.

LVL (Laminated Veneer Lumber)

Entsteht durch Verleimen von Lagen von Weichholzfurnieren, bis eine ,kontinuierliche®
Platte entsteht. Die Fasern laufen in allen Lagen in Langsrichtung. Je nach Einsatzart
werden LVL-Platten zu Paneelen, Tragern oder Pfosten zugeschnitten.

MDF (Medium Density Fibreboard)

Ein holzhaltige Platte, die aus Holzfasern unter Hitze und Druck und der Beigabe
eines Klebers hergestellt wird.

OSB-Grobspanplatten (Oriented Strand Board)

Ein Holzwerkstoff, in welchem lange Holzspéne in einer bestimmten Richtung mit
einem synthetischen Harzkleber verleimt werden.

Spanplatten

Holzwerkstoffplatte, die unter Druck und Hitze aus Holzpartikeln (Holzfasern,
Hackschnitzel, Holzspéane, Sagemehl, usw.) und/oder sonstigen zellulosehaltigem
Material in Partikelform unter Beigabe eines Klebers hergestellt wird.

Sperrholz

Holzwerkstoffplatte, die gute mechanische Festigkeit mit leichtem Gewicht in sich
vereint. Sie besteht aus Holzfurnierlagen, die um 90° gedreht aufeinander geklebt
sind. Die Faserlaufrichtung einer jeden Lage ist senkrecht zu den Lagen darlber und
darunter. Dabei laufen die Fasern der sichtbaren Oberflachen parallel zur langen Seite
der Platte. Diese Bauweise garantiert die gute Festigkeit und Stabilitat von Sperrholz
und verleiht ihm eine hohe Bestéandigkeit gegen StéBe und Vibrationen als auch
gegen Verformen, Zersplittern und Verwerfen.

Holz-Plastik-Verbundplatten

Hergestellt unter Verwendung von feinen Holzfasern vermischt mit verschiedenen
Kunststoffen (PP, PE, PVC). Das Pulver wird in einer teigartigen Konsistenz bis zur
Erreichung der gewlinschten Form extrudiert. Mit Hilfe von Zusatzstoffen wie
Farbmittel, Haftvermittler, Stabilisierungsmittel, Treibmittel, Fullmittel, Schaummittel und
Schmiermittel kann das Produkt auf den jeweiligen Anwendungsbereich zugeschnitten
werden. Mit einem Zellulosegehalt von bis zu 70% verhalten sich Holz-Plastik-
Verbundplatten wie Holz und kénnen unter Verwendung von herkémmlichen
Holzverarbeitungswerkzeugen bearbeitet werden. Dank ihrer extremen

Feuchtigkeitsbestandigkeit eignen sie sich besonders fir Verplankungen,
AuBenverkleidungen, Parkbanke, usw. Es gibt auch eine wachsende Nachfrage
danach fur Innenausbauten, wie Turrahmen, Dekor und Mébel. Das Material wird zu
Massiv- und Hohlprofilen verarbeitet. Der Holz-Plastik-Verbund-Sektor ist eine der
dynamischten Branchen im Verbundbaustoffbereich.

Zertifizierungsprogramme

ATFS (American Tree Farm System), CSA (Canadian Standards Association), FSC
(Forest Stewardship Council), MTCC (Malaysian Timber Certification Council), PEFC
(Programme for the Endorsement of Wald Certification Schemes), SFI (Sustainable
Forestry Initiative).

Niederwald

Wald, der aus Stockausschlédgen aus den nach der Ernte verbliebenen Wurzelstdcken
und Stlimpfen entsteht.

Europa

Osterreich, Belarus, Belgien/Luxemburg, Tschechische Republik, Ddénemark, Estland,
Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Litauen, Malta,
Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien,
Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Konigreich, Albanien, Andorra, [talien,
Lettland, Liechtenstein, Bosnien/Herzego-wina, Bulgarien, Kroatien, Island, Republik
Moldawien, Rumanien, Russische Foderation, San Marino, Mazedonien, Ukraine und
Jugoslawien. (EU 25: Lander in Kursiv).

Einschlag

Durchnittlicher (jahrlicher) Baumbestand, lebend oder abgestorben, gemessen tber
der Rinde, der wahrend der gegebenen Referenzperiode eingeschlagen wird. Dazu
gehdren auch Baume oder Baumteile, die nicht aus dem Wald oder sonstigen
forstbewirtschafteten Flachen oder Einschlagsstandorten entfernt werden.

Wald

Flache mit einem Baumkronenbestand (oder aquivalentem Bestandniveau) von mehr
als 10% und einer Flache mit mehr als 0,5 ha. Die Baume sollten eine Mindesthohe
von mindestens 5 m in reifem Zustand in situ erreichen.

Natirliche Regeneration

Wiederaufbau eines Waldbestands durch natiirliche Mittel, z.B. durch natirliche
Aussaaten oder vegetative Regeneration. Kann durch anthropogene MaBnahmen
unterstiitzt werden, z.B. durch Skarifizierung oder Umzaunung zum Schutz gegen
Wildverbiss oder Weidetierhaltung.

Halbnatirlich

Besteht aus Baumen, die natirlicherweise an einem bestimmten Standort vorkommen
und Ahnlichkeiten mit primarem Wald aufweisen. Sie kénnen als eine Rekonstruktion
des natirlichen Waldbestands unter Einsatz von verschiedenen Waldbaupraktiken
betrachtet werden. Dazu gehéren Pflanzung und Aussaat von einheimischen Arten.

83



Zusatzliche Literatur

CEI-Bois, ‘Memorandum of the Woodworking Industries to the European Institutions;,
Briissel, November 2004

EU, ‘Mitteilung von der Kommission an den Rat und das Européische Parlament.
Berichterstattung tber die Implementierung der EU-Forststrategie, COM (2005) 84
final, Brissel, Marz 2005

Euroconstruct, 2005 (http://www.euroconstruct.org)

Euroconstruct, ‘Eastern Europa leads recovery in European construction’, Juni 2005
(http://www.euroconstruct.org/pressinfo/pressinfo.php)

Europaischer Plattenherstellerverband, Jahresbericht 2004-2005', Juni 2005
Europaische Organisation der Sagewerke, Uahresbericht 2004 Mai 2005
European Wood, 2005 (http://www.europaischeHolz.org)

Eurostat, Europaisches Statistisches System, 2005.

Jaakko Pdyry Consulting, ‘Roadmap 2010, Wichtigste Erkenntnisse und
Schlussfolgerungen: Market, Industry & Forest Resource Analysis’, Februar 2004

UNECE, ‘Forest Products Annual Market Review 2004-2005’, Holzbulletin, Genf,
2005

UNECE, ‘Forest Products Annual Market Review 2003-2004, Holzbulletin, Genf,
2004

84

Acknowledgements

Deutscher Holzabsatzfonds

Thames and Hudson Ltd, London, fir die Abbildungen aus dem Buch ‘Holzarchitektur’
von Will Pryce



